CHUONG XVI

CHAT HOA DEO CAO SU
VA CHAT “PEPTI”
(Chat xtc tién héa déo cao su)

A. CHAT HOA DEO CAO SU

I Co ché hoa deo:

Ta biét cao su cau tao béi nhitng chuéi phan ti& réi loan dai;
duéi tac dung kéo dan, ching cing thanh mot dang thé trat tu.
Nhitng chudi nay dugce néi véi nhau béi nhitng luc tu nhién khac
nhau va do anh hudéng nhiét ching sé tu néi long ra. Khi mot
chat hoa déo cao su tiép xic véi mot hé thong nhu thé, no xen
vao gitta nhing chudi cao su vira lam tach nhing chudi ra viia
lam giam lyc hut gita cac phan tu.

Téng quat, nguoi ta phan biét hai loai chat hoa déo: loai dung
moi cao su va loai khong phai la dung mé6i. Nhom dung méi
tuong hop v6i cao su & moi ty 1é va nguoi ta thita nhan nhing
chat hoa déo thudc loai nay khong chi lam gidm luc hut gita
phan tt cda cac chudi, ma con cho nhing nhom dic biét & poly—
mer, cing nhu 1ap ra nhing luc hut méi khong chi gita polymer
v6i polymer ma con gitta polymer véi chat hoa déo cao su.

Nhom phi dung méi c6 chic nang pha lodng va tac dung cia
n6 thuan tuy la co hoc. N6 lam ting don thuan khoang cach gitta
cac chudi.
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II. Chifc ndng cda chit hoa déo trong cao su:

Chat hoa déo co6 chiic ning lom trong cao su gitup ché bién va
gia cong hon hop cao su duoc dé dang, lam bién déi vai co ly tinh
cua cao su luu hoa.

Vai chat cai thién duwoc qua trinh ép dun, can, lam ting hay
lam mat tinh dinh nhw keo; vai chat lam cho hén hop cao su &
trang thai séng hoa déo nhung lai lam cho cao su luu hoa cing;
vai chat lai lam bién déi cac co ly tinh khi san pham da hoan tat.

L1 Tidc dung vdo cao su song:

Mot trong cac cong dung chinh cia chat héa déo cao su la dé
dang cho x1t Iy ban dau cac loai cao su. Viéc xit 1y ban dau cao su
cang dé dang bao nhiéu, chat hoa déo cang phai tan vao cao su
bay nhiéu.

Veé xit Iy ban dau, vai chat hoa déo giup cho ta nhoi tron duoc
chat don vao voi ty 1é cao va giip chat don phan tan tét trong cao
su; dé dang dinh hinh vé sau (tang téc do can va ép dun); gitup
thue hién nhoi tréon cac chat phu gia va chat don ¢ nhiét do
khéng cao 1am, gitip cho hén hop cao su tranh hién tuong "chin
som" hay chét trén may.

Vé phuong dién kinh té, cac chat hoa déo lam giam bét thao
tac co hoc can thiét cho su hoa déo cao su; giup giam dugc cong
suat tiéu thu va déi khi gitip ta gidm duoc thoi gian ché tao hon
hop.

Vai chat hoa déo nhu vai loai nhwa hay hic in lam cho hén
hop cao su ting tinh dinh nhu keo co ich cho viéc ché tao vat
dung (béi thé mot s6 nha ché bién cao su tai nudc ta thuong goi
hén hop cao su 1a “keo” vi chiing c6 tinh dinh it hodc nhiéu).

Co chat hoa déo lam giam tinh dai cda cao su, hodc lam cho
nhing hén hop dai hon.

Trong vai truong hop, chung tac dung nhu chat khuéch tan
(agent dispersant) khi chiing c¢é chitc ning dinh, tam ngam chat
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don véi mot nhom chite hay mot chudi hydrocarbon tan duoc
nhiéu trong cao su. Mot loai chat hoa déo thi du nhu acid stearic
c6 chita nhom carboxyl hut duge phan ti khéi mang va vi chudi
hydrocarbon cua acid stearic tan dugc trong cao su nén giup qua
trinh phan tan phan ti khoi carbon vao cao su dé dang.

112 Tdc dung vido cao su lwu hoa:

Ta c6 thé dung mot chat hoa déo cao su dé bién do6i sic chiu
kéo dan, module, d6 dan dai, d6 cing cia mot cao su luu hoa.
Chat hoa déo ciing c6 thé anh huéng t6i tinh dan héi, do tré, xé
rach, stc chiu ma sat, sic chiu lanh, chiu ozone va chiu dung
moi. Tat ca nhing dic tinh nay la tuy thudc vao cau tao vat Ly va
hoéa hoc cia chat héa déo ma ta dung.

11, Phin loar:

Chat hoa déo cao su dugc dung khéi dau trong cong nghiép
cao su la chat nhya asphalte thién nhién, dau thuc vat, acid
stearic. Dén cudi thé ky 19, ngudi ta dung dén sap paraffin va
cac factice (dau thuc vat hoa hop luu huynh). Ké do 1a vaseline,
cac loai ddau mé, hac in nhua théng (goudron de pin), cac muéi
kim loai cua acid béo. K& nita 1a nhitng chat hoa déo ester...

Téng quat nhing chat hoa déo thuong duwoc dung véi luong ti
0,5 — 10%, tinh theo ty 1& 100 phan cao su. Trong vai truong hop
dac biét chung dugc dung véi luong tu 10 — 50%.

Theo 1y thuyét vé nhing chat duge dung nhu chat hoa déo cao
su co thé noi 1a vo s6 ké, nhung hién nay van chua c6 sy phan
loai r6 rang. Tuy theo nguon géc ctia chat hoa déo, ta co thé chia
ching thanh 4 nhom 16n sau day:

— Nhom c6 nguén goc dong vat va thuc vat.
— Nhém c6 ngudn goc dan xuat tir than da.
— Nhom c6 nguon goc dan xuat ti dau mo.

— Nhém téng hop.
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Trong moéi nhém (trit nhém chat téng hop) ta chia chat hoa
déo theo chitec ning chi yéu cia ching trong cao su nhu sau:

a. Chat dau: Chat hoa déo co cong dung téng quat dé dang
lam déo mém vita ha thap d6 nhét cda cao su.

b. Chat tron: Co cong dung giéi han, truot dé dang trong qua
trinh can va ép dun. Nhing chat nay it tuong hgp véi cao su, it
hodc khong c6 tinh dinh nhu keo.

c. Chat dinh va nhua: Téng tinh dinh nhu keo hon hop séng.
Chuing tdm u6t chat don va do d6 cai thién duge tinh nang co ly
ctia cao su luu hoa. Trong nhing chat nay co nhing chat co chic
ning la chat pha loang. Nhing chat loai nay tong quat duoc chu y
t6i tinh cai thién vé sic chiu uén cong va sic chiu nhiét.

d. Hic in thé va nhua rai duong: Nhing chat hac in déu 1a
nhing chat pha loang ré tién, ching gitip cho hén hgp cao su
chdy dé dang trong khuoén (chdy chui vao nhing ké hoa cia
khuén, titc 14 sdn phdm cao su luu hoa sé c6 mat hoa day din,
khong bi theo) va cho vao hon hop séng mét it tinh dinh nhu keo.
Cac nhya rai duong (bitume) va “Mineral Rubber” dugc xem la
chat pha loang rat tot vi ching it 1am bién ddi cac co 1y tinh cia
cao su luu hoa, ca dén khi ta dung liéu lugng cao.

Sau day 1a mot s6 chat hoa déo dién hinh:

III. 1. CHAT HOA DEO CO NGUON GOC DONG VAT VA THUC VAT

Trong nhom nay, 1an luot ta dé cap toi:

— Cac chat dau thién nhién.

— Cac chat tron, dién hinh 1a cac acid béo va dan xuét.

— Cac chat nhua, dién hinh 1a nhya thong va dan xuat.

- Héic in nhua théng.

Il 1.1 Dsu:

Cac loai dau thuc vat va dong vat c6 @6 nhét thap déu co tac
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dung tot trong hoa déo cao su. Chi yéu ching duge dung cho xi&
1y ban dau va tron cac chat don vao hén hop. Ching khéng co tac
dung nao cho xi Iy ban dau su luu hoa, nhung céc tinh ning co ly
cda cao su luu hoa noi chung déu bi ha thap khi ta dung dau loai
nay. Anh huéng nay dic biét noéi bat trong truong hop cda cao su
tong hop butadiene—styrene.

Co6 thé noi dau dong vat va dau thue vat thuong duoce sit dung
trong nhitng hon hgp cian ban la cao su thién nhién hay cao su
tong hop butadiene—styrene (trong cac loai cao su khac thi it
hodc khong dung toi).

Chat hoa déo cao su la dau c6 nguon goc thuc vat nhu: dau
thot noét, dau lanh (lin), dau dua, v.v... Vé dau c6 nguon goc dong
vat ta co thé ké toi dau ca ong.

Can noéi thém, ta co6 thé dung dau thuc vat lam chat hoa déo
cao su trong truong hop ché tao vat dung cao su xop co dung chat
tao x0p 1a sodium bicarbonate (xem chuong Chat tao x6p) vi
ching con c6 tac dung tang trg cho chat tao xop.

a. Dau thét nét: La loai dau ban 16ng duoc chiét suat tit nhan
hot cay thot nét bang cach ép va dun séi v6i nude. Co cau tao chi
yéu la acid palmitic, oleic va linoleic va mot it acid stearic. Ti
trong tu 0,88 dén 0,94.

b. Dau lin (lanh): La d4au duoc trich 14y ti hat lanh bang cach
ép nong. Do 1a chat 1ong c¢o cdu tao chi yéu la acid linoleic, lino-
lenic, isolinoleic va oleic voi cac ti 1é thay doi. O cac nude khac,
diu lin duoc dung chid yéu trong nhitng hoén hop ebonite ré tién.
O nuéc ta, ddu nay hau nhu khong dung dén vi d6 la loai dau
nhap.

c. Dau duwra: La loai dau dwoc trich 14y ti phan com trang cda
trai dua gia, kho.

d. Dau hét cao su: Can duge nghién citu anh huwéng tac dung
cda loai dau nay trong cao su kj hon nita.
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e. Dau ca ong: La loai dau duoc trich ttt mé ¢ trén dau con ca
ong theo qui trinh hoi nude. Chi yéu co chita cac ester cia acid
béo va mot s6 1on ester chura bao hoa. Loai nay, tong quat khéong
dung trong cong nghiép cao su ¢ nuoc ta vi phai nhap.

f. Mot s6 dau khac: Mot s6 dau khac nhu dau phong, dau cai,
dau bong vai, dau dau nanh, dau ca sardine,... ciing déu duoc
dung lam chat hoa déo cao su.

1.2 Acid béo vi dén xust

Cac acid béo co hai chitc nang chinh trong cao su:

a. Chat ting tro luu héa: Tong quat ching ting tro cho moi
chat xic tién luu hoa hitu co, hodc truc tiép, hodc gian tiép bang
cach tao voi oxide kém ra savon kém tan duoc trong cao su.

b. Chat hoa déo cao su: Lam mém hon hop cao su, héa déo cao
su dé cac chat don dé dang phan tan.

I11.1.2.1. Acid stearic:
Xem chuong chat Tang tro va tri hoan luu hoa.
I1I.1.2.2. Acid palmitic: CH,(CH,),, COOH

)
2414

Do 1a mét acid béo co ¢ cac loai dau thue vat va mé dong vat
duoc thay duoi dang glyceride.

L¥ tinh: 1a chat cing, dang tinh thé, mau trang, khong vi, d =
0,85. Nong chay 62-64°C. Soi ¢ 352°C.

Héa tinh: d6 1a chat co6 cau tao gita acid myristic va acid
stearic trong day acid béo bao hoa.

Chiic nang: acid palmitic co chitc nang tuwong tu nhu acid stearic
nhung tac dung hoa déo ciia no trong cao su thi it néi bat hon.

I11.1.2.3. Acid oleic: CH(CH,).CH = CH(CH,),COOH

Acid oleic co v6i lwong phong phu trong mét sé 16n mé dong
vat va dau thuc vat dic biét c6 nhiéu trong dau éliu. Thuong
thuong, acid oleic duwoc thu hoi ti chat thai cong nghiép ché tao
acid stearic, do la acid oleic cong nghiép.
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Ly tinh: Chat léng giong nhu dau, mui dic trung, co6 mau vang
nhat. Khéng doc nhung khong dn dwge. Ti trong d = 0,9. Dong
dac 6 14 — 16°C. Saéi ¢ 360°C.

Céng dung:

— D61 voi cao su kho, acid oleic ¢o chiic ning tuong tu acid
stearic, tic 1a co tac dung la chat ting tro luu hoa va la chat hoa
déo cao su, nhung tac dung hoa déo ciia no thi kém néi bat hon
acid stearic. Dac biét acid oleic it dugc dung t6i hon acid béo
khac vi mot phan né lam cao su luu héa dé bi lao hoa do né chua
no (phan tit cia no co noi doi).

— Déi voi latex, ngoai chitc ning hoa déo no con co6 tac dung on
dinh su dong dac latex va tao bot mousse latex.

II1.1.2.4. Acid lauric: CH_{CH,), COOH

Acid lauric ¢o ciu tao chid yéu tw nhing loai dau thién nhién
khac nhau va dac biét nhat 1a ti dau thét nét.

Ly tinh: Chat thé dac, mau trang, khong doc. Nong chay &
44 - 46°C. Ti trong d = 0,89. Tan trong ruou, ether.

Chite nang: Co chitc ning giong nhu nhing acid béo da ké
trén, tic la co chic nang tang tro luu hoa va hoa déo cao su,
nhung tac dung héa déo cia n6 kém néi bat hon acid stearic va
acid palmitic. Dic biét no tan trong cao su nhiéu hon nhiing acid
khéc, nén né thuong duoc diung trong nhing hén hop cao su
trong suot.

II1.1.2.5. Cac acid béo khac:

Acid myristic CH,(CH,) ,COOH: chat thé dic mau tring hoic
khéng mau, khong doc. Nong chay 55°C. Ti trong d=0,86.

Acid ricinoleic, acid ricilinoleic,... ciing nhu acid myristic déu
duwoc dung nhu chat hoa déo cao su va ting tro luu hoa (tat ca
nhing acid béo nay déu phan tng véi oxide kém luc lwu hoa cho
ra cac mudi kém tan duoc trong cao su), nhung noi chung chung
it dugc dung hon so voi nhing acid béo khac.

410 CAO SU THIEN NHIEN



I11.1.2.6. Mudi acid béo:

Trong cao su, mudi cia acid béo c6 chiic ning cing tuwong tw
nhu cac acid béo.

Muéi acid béo trong vai truong hop nguoi ta chuéng dung dé
thay thé acid béo va oxide kém trong chitc ning tang tro luu hoa.
Nhiing chat thuong ding hon ca la:

— Cac stearate kém, nhom, chi va calcium.

— Laurate kém.

Nhiing chat néu trén hau nhu chi duoc ding trong cic hon
hop can ban la cao su thién nhién, va cac mudi acid béo nay noi
chung la hoa cing cao su luu hoa. Cac stearate kém hay nhom
doi khi cing duoc dung cho cao su butyl dé dé dang xit 1y ban
dau vita lam giam tinh dai va tinh keo dinh.

Dé c6 khai niém vé d6 phan tan cia cac muéi acid béo trong
cao su, nguoi ta da thi nghiém va dwa ra bang so sanh cac tinh
chat cia cao su luu hoa dat duwoc gitta acid stearic va cac mudi
acid béo ding lam chat hoa déo trong ciing mét hon hop céin ban
la cao su thién nhién (cao su to xong khoi) dugc don 80% khoi
mang MPC. (xem bang 1 trang 453)

III1.1.2.7. Ester acid béo:

Do 1a nhing chat co chiec nang nhw 1a chat lam tron cao su.
Vai chat (ricinoleate va oleate) lam ting cac tinh chat wu viét &
nhiét d6 thap ma ta sé dé cap phan chat hoa déo ester. Cac
stearate tao thanh mét 16p vang mong & mait cao su luwu hoa dé
chong lai su ldo hoa (16p cach ly giwa O, khong khi va cao su).

Trong cac chat hoa déo 1a acid béo ta co thé ké t6i mot loai chat
hoa déo 1la dau ca ong hydrogen hoa (1a dau ca éng dugc hydrogen
hoa c6 chat xic tac dé dat duoc mét chat thay thé acid stearic).

7 1.9 Nhwa thong (Collophane) va din xuit

Nhua thong hay collophane dugc chiét xuat tit cidy thong (cay
con song) theo phuong phap trich ly (extraction).
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Qua trinh trich nhua thong la g& mot biang vo cay dé 16 ra
phan thit go, tir &y nhua cay sé chay ra (mua noéng). Nguoi ta thu
14y nhua trong nhing chén hing dugc gan ngay & dudi ché trich.

Nhuya thong thé co6 cadu tao gom khoang 20% tinh dau thong
(essence de térébenthine) 70% acid resinic va 10% nudc. Dem
chung cat, ta sé thu 14y tinh dau nay va acid resinic con lai 1a
collophane.

— Ly tinh: Collophane la mét chat ¢ dang dic trong, dinh, co
mau sic va san pham thay ddi tuy theo @6 tinh khiét ctia nhua
thong tho, qua trinh xi¥ 1y ban dau va phuwong phap chung cat thu
14y tinh d4u thong. Ti trong d = 1,08. Nong chay 80-130°C, khong
tan trong nudc. Tan trong rugu, acetone, ether. Tu bi oxy hoa.

— Thanh phan: Collophane c6 cdu tao chud yéu la acid abietic;
chat phu la cac acid khac nhu acid neo—abietic va dextropimaric.
Acid abietic c6 cong thitc nguyén la C,;H,,COOH hay cong thitc
nhu sau:

HSC COOH
7
HLC
3 (i)H
CH3

— Cong dung trong cao su:
Collophane dugc dung nhu chit hoa déo cao su va la chat tao

dinh nhu keo cho cao su.

Collophane tuong hop dugc véi cao su thién nhién ciing nhu
cao su tong hgp butadiene—styrene va cao su chloroprene. N6
gitp dé dang xi 1y ban dau, nhung hoi lam cham luu héa.

Khong nén dung collophane & trang thai tw nhién vi né truyén
vao cac hon hop cao su tinh dé bi ldo hoa, ma dic biét 1a nhing
héon hop cin béan 1a cao su thién nhién chiu su thay d6i thoi tiét.
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O céac nuée phat trién, nguoi ta di acid abietic (chat cdu tao
chinh cia collophane) ra acid dehydroabietic bang cach cho xuat
hién d6 chua no trén mot nhan phuong huong, hoac lam giam do
chua no cia noé bang cach hydrogen hoa néi d6i dé cho ra acid

dihydroabietic.
HsC_  COOH HsC_  COOH
~Ho
—
P P
H,C H,C
3 (|3H 3 (|3H
CHg CHg

Hai acid: acid dehydroabietic va acid dihydroabietic thi bén
nhiéu hon, kha ning hit oxygen cia ching gidm duoc tt 10%
dén 1%, chung ciing c6 chite ning trong cao su nhu la collophane
(acid abietic, C., H _COOH) nhung tang d6 ldo hoa toét hon.

197729

II1.1.3.1. Ester collophane:

Cac ester collophane dugc dung chu yéu trong viéc ché tao cac
loai keo can bdn la cao su tong hop butadiene—styrene va
Vistanex. Cac Ester quan trong hon ca la cac diabietate va
dihydroabietate cia mono, di, triethylene glycol. Cing nhu
trong truong hop cua collophane, cac ester abietic hydrogen hoa
lam tang d6 1ldo hoa tot hon cac chuyén hoa chat kém bao hoa...

Cac ester collophane hydrogen hoa dugce biét qua tén thuong mai
la STAYBELITE ESTERS cua Hercules Powder HERCOLYN;
PENTALYN (Hercules Powder ) v.v..

II1.1.3.2. Dau nhua:

Chung cat collophane, ta c6 dugc hang loat dau nhe dén dau
niang c6 mau sac thay ddi tiy theo phan doan chung cat; 1an luot
ta co6 cac dau nhya mau vang hung, xanh lo, xanh luc hay nau,
giau acid abietic, ti trong ti 0,98 dén 1,10.
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Trong cao su, cac loai dau nhya thong co cung chiic ning nhu
collophane (tic la hoa déo va tinh dinh cho cao su), nhung ching
truyén vao hon hop cao su cac tinh chit kém hon collophane.

Dic biét nguoi ta thuong dung cac loai dau nay dé lam thanh
cac dung dich cén ban la cao su thién nhién, cao su tong hop
butadiene—styrene hay neoprene, trong d ching sé truyén vao
tinh keo dinh rat tot.

II1.1.4. Hic in go thong: Goudron de pin; pine tar

Héc in duoc chiét xuat tir cay chét, ma nhing phan giau nhat
duoc tuyén chon va nap lién tuc vao mot 1o @6t thanh than, nam
doc c6 mot luong khi xuyén qua, dé tranh hién twong qua nhiét
cuc bd va hau qud lam héac in bi nit ran. Nhu vay mét trong
nhiing phan nay phai qua nhiing 1an gan léng lién tuc, muc dich
tach héc in thanh nhiéu phan, tiép d6 phai qua coéng doan xit ly
cudi cung la tinh luyén, kh acid va khit nude.

— Ly tinh:

La chat thé ban dic, mau den, mui hic in dic trung, ty trong
d = 1,08. Thanh phan nhwa théng c6 thé trén 23%. Khong tan
trong nuée, dé tan trong ruou va ether.

— Cong dung trong cao su:

Héc in gb thong c6 mét s6 pham dic biét 1a hét sic quy trong
viéc ché tao cac hon hop cian ban la cao su thién nhién. N6 cing
dugce dung trong cac hon hop cin ban 1a cao su tong hop.

Ngoai tac dung héa déo cao su, noé con truyén vao cac hon hop
song tinh dinh c6 ich loi cho cac vat dung can phai ché tac nhu vo
xe chang han; tinh keo dinh nay dac biét 1a khong tu tiéu trong
mot thoi gian, do do6 gitp ton tri dugc cac hon hop trong suét
thoi gian cho doi st dung cho cao su téng hgp butadiene—acry—
lonitrile va butadiene-styrene.

Khi cac hon hop cao su duge don khéi carbon den véi luong
16m, hic in gb thong sé gitip qua trinh nhdi tréon va phan tan duoc
dé dang.
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Ngoai nhing tac dung trén, hic in nay con co6 tac dung nhu
chat trom, gitip cho cac hon hop cao su dé ép dun hon.

Ciing nhu acid stearic, hic in nay ting tro cho su luu hoa. Tac
dung néi bat dac biét trong cac hon hop dén véi khoi carbon den.

Vé ldo hoa cao su, hic in g6 théng c6 anh hudng tét, co 1& do
thanh phan cia no co cac phenol hién dién véi chitc ning nhu la
chat chong liao hoa.

(Vé cac co ly tinh, xem bang so sanh gitta nhing chat hoa déo
khac nhau).

Dung héc in nay, ta can phai tinh khiét hoa that ky vi ti 1é Aam

do qua cao va pH qua acid sé lam cham luu hoa.

I 2. CHAT HOA DEO €O NGUON GOC TU THAN DA

Trong nhom nay khong co6 chat hoa déo co tac dung lam tron.
Ta deé cap toi moét sé chat:

— Chat dau, dién hinh la dau anthracene.

— Chat nhua, dién hinh 1a cac loai nhwta p—coumarone indene.

— Hic in va dau héc.

T2 1. Déu anthracene:

Dau nay ta chi dé cap tén véi muc dich dé biét chit viée si
dung chuing lam chat hoa déo cao su da duoc bé han vi ban chat
cia chung co tinh gay phéan huy.

D6 1a phan hic in clia than da chung cat phan doan tit 280°C dén
400°C: chat 1ong lenh, mau vang hoi xanh luc, hoa nau ngoai troi.

22 Nhya p—coumarone indene:

Trong cac chat hoa déo cao su, cac loai nhua nay chiém moét vi
tri quan trong trong cao su.

Chiing co6 duoc tir su da phan hoa indene va coumarone chita
trong cac phan cuéi phan doan chung cat dau nhe cia hic in
than da.
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Phan doan c6 d06 soi tu 160 — 200°C trude tién duogc loai bo
phenol, cresol va pyridine bang cach ria véi acid loang, ké& do
indene va coumarone (s6i gitta 160°C va 182°C) duoc da phan hoa
c6 hién dién cua acid sulfuric dam dic (2-5%) nhu 1a chat xuic tac.
Cuéi cung chat da phan hoa duoc ria sach va phan chwa duge da
phan hoa (co6 dd so6i thap) sé dugc tach ra bang cach chung cat.

— Tinh chat:

Cac chat nhuwa nay c6 cdu tao cia mot hon hop coumarone
(C,H,O), indene va cac loai nhua khac da phan hoa.

Mau séc ctia ching thay d6i tit mau vang nhat dén mau nau
sam tuy theo @b tinh luyén ctia ching. Phan ti khéi nam gitia
600 va 1000 va do dac clda chung thay d6i tit trang thai sét nhu
mat dén trang thai citng va gion. Ching bén nhiét cho dén 250°C
va bat dau nong chay vao khoang 300°C. Khi cho ching néng
chay, ta sé thu duoc cac chat rat long va sau khi hoa tan trong
cac dung mai thich hop, cac dung dich sé co d6 nhét thap.

Trén thuc té, cac chat nhua nay trung tinh va khong thé savon
hoa duoc, do d6 chung chiu duoc cac acid, baz, nuéc va nhiét
nong. Co6 tinh khong dan dién cao va hé sé ton hao thi rat nhé. Ti
trong tir 1,03 dén 1,16. Tan duoc trong nhiéu dung méi hitu co va
khong tan trong rugu.

— Vai tén thuong mai:
HEAVY OIL (Neville Chem). Thé 16ng 1énh.

NEVINDENE (Neville Chemical). Phién hosc cuc gion mau hé
phach nhat. Nong chay 150 - 160°C. d = 1,15.

NEVINOL (Neville Chem). Thé sét (16ng 1énh) mau hé phach
nhat. D6 nhét tu 65 — 110 cp (centipoises). Ty trong d = 1,08. Séi
tu 300 — 370°C.

NEVILLE RESIN (Neville Chem). Gém Neville resin R-16 (do6
mém ti 94 — 107°C, ké ca Neville R-16A). Neville resin R-12 (46
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mém 108 -117°C), Neville R-17 (40 mém tu 67 — 85°C), R-29 (d06
meém tir 5- 41°C).

PARADENE (Neville Chem). Trang thai dac mau nau sam, co
ty trong d = 1,16 (cao hon Neville Resin) gom Paradene s6 1 (d6
mém 65 — 85°C), s6 2 (d6 mém tui 86 — 100°C), s6 33 (mém tix 26 —
35°C), s6 35 (mém ti 42 — 64°C).

PICCO RESINS (Harwick Standard Chem). Gém hang loat
nhya tir thé 1éng lénh dén thé dic co6 do nong chdy hay d6 mém
tu 10°C, 25°C, 35°C, 55°C, 75°C, 100°C, va 115°C; co ty trong tu
1,03 dén 1,15.

CUMAR RESIN (Allied Chemical, phan vién hoa hoc chat
déo va than da), gom cumar resin P 10 (trang thai 16ng sét, do
mém chdy 7 - 16°C, d = 1,080), P 25 (sét, chdy tu 20 — 28°C,
d = 1,085), RH (thé dic, mém chay 67 - 74°C, d = 1,090), T (thé
dic, mém chay 109 - 117°C, d = 1,080), V (nong chay 109 - 117°C,
d=1,135)...

BUNAREX RESINS (Harwick Standard Chem) thé dac co do
nong chay tu 100 - 115°C, d = 1,15,...

— Cong dung trong cao su:

Cac chat nhua nay dau tién duge ap dung vao cao su thién
nhién, sau d6 méi phat trién qua cac loai cao su tong hop.

Do phan tan cda ching trong ciac hon hop cao su tuy thuoc chi
yéu vao d6 nong chiy va thanh phan cta nhua, tong quat:

— Nhitng phdm mém, sét hay déo vira dugce dung nhu chat hoa déo
vita cho tinh keo dinh dugc cho vao cac hon hgp can tao hinh (néng
chay duéi 50°C). Chuing co tinh hoa tan duogc luu huynh va gop phan
vao viéc lam cho hén hop duoc ddng nhat, phan bé cac chat phu gia
déu, ciing vira cai thién cac dic tinh cao su luvu hoa. Thuong thuong
phdam nhua nay duoc thay thé cho hac in, nhya théong.

— Nhitng phdm ciing hay dic vira c6 chitec nang hoa déo vira co
chic nang pha loang.
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— Nhitng phdm trung gian (khong mém, khong cing qua) giip
dé xi 1y ban d4u va cho ra cao su luu héa mém déo.

Vai pham da phan hoa (nhu NEVILLE RESINS) gop phan vao
tang cuong luc cao su ma khong lam giam d6 nhét moét cach dang
ké; ching thuong lam bién d6i cuong luc cia cao su, béi tinh dé
dang phan tan & cong doan can luyén. Cao su luu hoa thi cing
hon va module thi cao hon.

Tat cd cac chat nhwa nay co khuyét diém la dnh huwéng dén do
gion & cac nhiét d6 thap cing nhu siic chiu anh ning kém.

D6 duc mo cua nhya coumarone indene giup ta tién liéu duge
do phan tan ctda noé trong hén hop cao su: mét dung dich nhua
trong diu sé bi héa m& duc khi lam ngudi. Trong cic hon hop cin
ban 1a cao su thién nhién, thi cao su tong hop butadiene—styrene
hay cao su Nitrile ¢c6 d6 mo¢ cang cao, sé cho tac dung hoa déo cao
su cang it ndi bat; cac hon hop cang cing, module cang cao, thi
stc chiu kéo dan va d6 dan dai cang thdp. Chinh cac nhya hoa
tan c6 do mo thap méi co tac dung lam mém hén hop cao su néi
bat hon. Trén 100°C, nhya sé tré nén kho phéan tan.

Nhuya coumarone indene duoc cho truc tiép vao cao su khi hon
hop dugc ché tao qua may nhéi 2 truc, n6 sé giup cho cong viéc
hoa déo dugc dé dang va rut ngan qui trinh ché tao hén hop. Néu
ché tao hon hop (nhéi trén cao su véi cac chat phu gia, chat don)
dugc thue hién & may nhoi néi (nhuw may Banbury) thi can cho
nhya mém déo sé phan tan dugc dé dang & duéi 60°C, trong lic
nhitng pham cimg hon thi can phai nhoi néng trén 65°C.

Téng quat, nhuya coumarone indene c6 tac dung lam cham su
lwu hoa trong cao su thién nhién va cac cao su tong hop butadi-
ene—styrene, do d6 khi dung chat hoa déo nay ta can chinh (tang
liéu) chat xtc tién luu hoa. Tac dung lam cham lwu hoa nay gop
phan vao viéc tranh cho cac hon hgp khong phai trai qua xi ly
ban dau hay duoc ton tri khong bi “chin” (Iuu héa) sém (con goi
1a “chét”) mac du ta co ting ti 1é chat luu hoa 1én.
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Trong cao su thién nhién, ching anh huéng tét dén hoa tinh,
do d6 day la chat dung dé thay thé cho nhwa thong collophane
rat tot. Suc chiu xé rach lic nong rat tot, dic biét rat tot cho cac
qua trinh dic cac khuon hinh chiu nén manh. Cac co ly tinh cao
su luvu hoa ma ching ¢6 anh huwéng t6i, xem bang so sanh cac
chit héa déo khac nhau trang 453

Trong cao su tong hop butadiene—styrene, chiing cii thién
duoc sic chiu kéo dan, xé rach va nuat ran “dong”.

Bang sau day giup ta so sanh cac dic tinh anh huéng dén moét
hén hop can ban 1a cao su butadiene-styrene dén véi 40% khoi
HAF cua cac chat héa déo nhua coumarone, collophane va héic in
g6 thong (pine tar) dung véi liéu 10% tinh theo khéi luong cao su:

KHONG |COUMARONE| COUMARONE [couMaRONE | NHUA | HAC IN
co AX BHF HBF |THONG| GO

CHAT | (Léng | (chay 6 | (nong |(collophane)| THONG
HOA sét) 65°C) chay (pine tar)
DEO 125°C)

- Do déo

Williams, 4,16 3,62 3,65 3,63 3,44 3,85

— Luru hoa

t6t nhat... 8 min 11 min | 11 min | 11 min | 15 min | 11 min

— Db bén kéo

dut (kg/em?) 232 252 252 280 255 243

— Module &

300% (kg/cm?) 192 98 116 132 106 98

— Do bén xé

rach (kg/cm?) 43,5 53,6 48 60 54 48

Trong cao su Nitrile (butadiene—acrylonitrile) co6 lwong chat
hoa déo ester cao, su hién dién ciia nhuya coumarone can thiét dé

lam giam bot tac dung gay tron cia nhing ester nay. Cac tinh
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chat co ly dat duoc tot, module thap va do chiu anh ning mit
troi, dau va dung méi duoc cai thién.

Trong neoprene, ching duoc dung trong cac hén hop chiu co
xat va cac hon hop chiu dau.

Sau cung, trong cao su butyl va thiokol, ching cai thién dugc
tinh keo dinh trong hén hop séng.

723 Hic in than dé (va déu hdc):

Héc in than d4 va dau héc (brais) 1a mot trong cac chat hoa
déo duoc sit dung khéi dau trong cao su. Hién nay, dan dan
nguoi ta da thay thé bang nhitng chat khac c6 ngudn goc tir dau
mo. Su thay thé nay chi yéu la do mui cia héc in than da truyén
vao hon hop cao su cing nhu do ban chat acid cda ching lam
cham luu hoa.

- San pham héc in than da 1a do su d6t chay than ti than da
(ham) trong nhitng binh kin. Ban chat ciia héc in dat duge tuy
thudc vao ban chat cia than ma chung cho ra. Vé thanh phan,
héc in tuy thudc chi yéu vao nhiét 6 chung cat.

Héc in ti nhiét @6 chung cat thap (500°C) thi giau paraffin va
phenol thuong hang.

Héc in ti nhiét do chung cat cao (900 — 1200°C) thi giau hydro-
carbon phuong huong.

Nhing héc in giau hydrocarbon phuong huong (nhu san xuat
tai Phap) co d6 dic thay dai tix 1ong dén sét 1a nhiing chat hoa
déo cho cao su thién nhién hay téng hop rat t6t nhung ching co6
khuyét diém la 1am ha thap co ly tinh cda cao su luu héa. Chung
anh hudéng dén tinh keo dinh vao cao su séng va cai thién duge
do6 xé rach & nhiét d6 cao cua cao su luu hoa.

Vai loai héc in dwoc tinh luyén tét hon va duge da phan hoa
(tai My) 1a nhiing chat hoa déo tot, khong giy hai t6i cac dac tinh
clda san pham cao su hoan tat.
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— Dau hac (brais): 1a phan thai ciia su chung cat hic in, gom co6
3 loai chinh sau day:

1.- Dau hic mém: dinh, chay trong khoang 35 — 50°C.

2.— Dau hic trung: héa mém & 60°C va chay & 70°C.

8.— Dau héc ciing: gion, hoa mém & 80 — 85°C va chay tit 90-100°C

Dau hic c6 mau nau sam dén den, c6 mui hac in nong. Puoc
ding lam chat hoa déo cho cao su, khong phan biét la cao su
thién nhién hay cao su tong hop; chiung dé dang hoa déo cao su
va cai thién xit 1y ban dau cda cac hon hop. Chiing khéng tac
dung t61 qua trinh luu hoa va anh huéng dén cac vat dung cao su
dic khuén (vat dung hoan tat) dé cho mét hinh dang dep.

1118 CHAT HOA DEO €O NGUON GOC TU DAU MO

Chat hoa déo dan xuat tit dau mo thi nhiéu vé s6 ké ma ta
khéng thé nao liét ké hét vi cau tao va thanh phan héa hoc ciia
ching cuc ky thay doéi. Tong quat ta phan thanh 4 nhém nhu
sau:

— Cac loai dau.

— Cac chat tao tinh tron (ta dé cap toi chat sap).

— Cac loai nhwa dat duoc ti su da phan hoa.

— Cac loai asphalte va bitume (hic in rai duong).

731 Dsu:

Tat ca cac dan xuat dau mé déu duoc dung nhu chat hoa déo trong
cao su, do 1a nhiing loai dau dugc san xuit co mitc tiéu thu lon.

Trén thi truong co6 rat nhiéu loai va ta co6 thé phan theo cau
tao cia chung thanh 4 loai sau:

a.— Cac chat dau co cau truc paraffinic.

b.— Cac chat dau co cau tric naphthenic.

c.— Cac chat dau phuong huong chiém wu thé.

d.— Cac chat dau co cau truc phuong huong.
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Su phéan loai nay hoan toan co tinh cach chi dinh vi trong cac
loai dau chi yéu déu co cdu truc hoa hop tir 2 hay 3 trong nhiing
chudi nay. Chang han nhu SUNDEX 53 (cia Sun Oil Cty) cb 28
nguyén t& carbon ma trong d6 10 carbon tao cdu truc phuong
huong, 8 tao cau tric naphthenic va 10 tao ciu truc paraffinic.

Trong cac loai dau thuong dung nhat, s6 nguyén t& carbon tng
v6i cac cau tric khac biét nay co thé thay doi theo cac ti 1é sau:

Ti 1é C phuong huong tu 0-50%
Ti 1é¢ C naphthenic 20 - 45%
Ti 1é C paraffinic 20 - 75%

Chinh cac cau truc phuong huong va naphthenic 14 nhing cau
tric duoce khéo citu nhiéu nhat trong cac chat hoa déo.

Téng quat, nguoi ta doi héi mot loai dau co6 phan ti khoi (xac
dinh theo 6 nhét va ti trong) va tinh bay hoi déu cung thap. Cac
loai dau c6 phan ti khoi thap déu co tinh tao tron tét, nhung
ching lai ¢6 tinh bay hoi qua manh, trong lic dau co6 phan ti&
khoi cao lai ¢o tinh tron trung binh nhung c6 loi 1a it bi bay hoi.
Nhu vay nguoi ta phai can bang hai tinh chat nay.

IT1.3.1.1. Dau c6 cau tric paraffinic:

Cac chat dau paraffinic chi c6 chitc ning 1a tao tron trong cao
su. Chung khéng co6 tac dung hoa déo, bdi vi chung chi git dugc
rat it & mang polymer.

Chiing phan tan vao cao su kho kh#n, nhung sé dé dang nhéi
tron chat don vao vé sau, trong qui trinh ché tao héon hop.

Cac co 1y tinh noi chung déu bi ha thap, nhung & cac nhiét do
thap, d6 uon cong cia cao su luwu hoa dung chat dau co cau tric
nay thi t6t hon nhiing chat dau naphthenic hay aromatic. Day 1a
loai dau khéng c6 doc tinh, do d6 chung la chat hoa déo duoc
chon dung dé ché tao cac vat dung cao su dung trong thuc pham
va dugc pham.
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Cac chat dau nay khong thé dung dugc trong cao su neoprene
vi diém aniline ctia ching quéa cao. Nguoc lai ching 1a chat hoa
déo rat tot cho cao su butyl do ching @4 bao hoa. Thuong thuong
ngudi ta dung chung cho cao su thién nhién va cao su tong hop
butadiene-styrene.

Vé cac dic tinh ma chung anh huéng dén cao su so véi cac
chat hoa déo khac, ta co thé xem bang so sanh cac tinh chat ma
cac chat hoa déo anh huéng dén mét hon hop cin ban la cao su
thién nhién va can ban la butadiene-styrene, dugc don 80% khoi
MPC: bang 1 va 2 trang 453 va 454.

Nhitng chat hoa déo thudc loai nay ta co thé ké t6i cac chat
ddu trang hay dau vaseline, dau paraffin v.v...

IT1.3.1.2. DAu c6 cau tric naphthenic:

D6 1a nhing chat hoa déo co6 cong dung tong quat. Tac dung
hoa déo cia chung la nho vao su hién dién cia nhan vong va
ching tron vao cao su khong kho khéan.

Tat cd nhiing chat co cau tric vong déu la nhing chit dnh
huéng dén hon hop cao su cac dic tinh tét hon hét. Stc chiu oxy
hoa tot, do bén nhiét ndm khodng gia do bén nhiét cia dau par-
affinic va dau phuong huong. Sy phat nhiét, siic chiu chém bat
(nhu truong hop vé xe) va ma sat noi chung déu rat tot.

Nhitng pham c6 d6 nhét thap déu co @ bay hoi tuong doi cao.
Chinh nhing dau c6 d6 nhét cao hon duoc dung dé ché tao vai
loai cao su butadiene-styrene giau dau.

Cong dung cda dau naphthenic dac biét duge phat trién cho
cao su tong hop. Ching la nhing chat hoa déo tot cia neoprene:
Neoprene cang hit 14y dau bao nhiéu, diém naphthenic cang néi
bat va diém aniline cang thap bay nhiéu nhu bang két qua thi
nghiém sau day: (v6i neoprene c6 do nhét cao, nguoi ta chudng
dung loai dau phuong huong hon).

— Tén thuong mai dau loai naphthenic.
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CIRCOSOL 2 XH (Sun Oil): trang thai lo6ng mau xanh nhat
(xanh luc), ti trong d = 0,95 (0,9483), d6 nhét ¢ 99°C la 83 sec.
Diém aniline: 174°F (79°C).

CIRCOSOL NS (Sun Oil Ltd.): Thé 16ng mau nhat, ti trong
d = 0,93 (0,9279). Do nhét & 210°F (99°C): 61 sec. Diém aniline:
179°F (82°C).
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«—— Diém naphthenic cla dau

CIRCOLIGHT PROCESS AID (Sun Oil): thé 16ng mau nhat, ti
trong d = 0,92, d6 nhot ¢ 38°C 1a 156 sec, diém aniline: 156°F.
SHELLFLEX (Shell Oil): Shellflex 212, thé 16ng mau nhat khong
mui, ty trong d = 0,9, d6 nhéot ¢ 100°F (38°C) 1a 105 SSU; Shellflex
292:d = 0,91, @6 nhét 6 100°F 1a 213 SSU, Shellflex 412: d = 0,915,
d6 nhot & 100°F la 560 SSU; Shellflex 732: d = 0,92, d6 nhét ¢
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210°F (99°C) la 98SSU,... (Shellflex 274 gém hydrocarbon
naphthenic va phuwong huong), v.v...

IT1.3.1.3. Dau c6 cau tric phuong huong chiém uu thé:

D6 la nhiing dau co6 cau tric da s6 1a dan xuat phuong huong,
ngoai ra con cé cac cau tric khac ma thuwong la cac dan xuat
naphthenic va déi khi 1a cac dan xuat chua no.

D6 1a nhing loai dau c6 do nhét thay doi, ti trong va diém
aniline thap. Nhing dau lénh hon thi c¢6 chic nang pha lodng,
nhing dau it 1énh hon 1a nhitng chat hoa déo wu viét, chung cing
dé dang trong xit ly ban dau.

Cac chat dau nay duge dung rat nhiéu cho cao su thién nhién
cing nhu cho cao su téng hop. Chung rat dé cho vao cao su va ta
c6 thé tron vao cho dén 50% trong cac cao su téng hgp ma khong
gay hai cho cac co ly tinh cda cao su luu hoa.

Trong cao su séng, ching cai thién duge sy phan tan cda cac
chat dén va co6 dnh huéng dén tinh keo dinh cia cac hén hop.

Do ching chua no, nén vai chat dau nay da lam cham luu hoa;
vi thé ta can phai chinh liéu chit xuc tién luwu héa trong cong
thic cho ding va nén tang ham lugng luu huynh 1én moét chut.

Téng quat, ching 4nh huéng dén co 1y tinh cao su luu hoa, cao
su thién nhién cting nhu cao su tong hgp. Trong truong hop cao
su butadiene, ching cai thién dang ké vé “dé tré” trung binh cia
cac hon hop don nhiéu khoi carbon den. Trong neoprene, ching
cai thién duwoc d6 uén cong, lam cham cing va két tinh cia ca
hén hop cao su séng va cao su luu hoa.

Chiung cing dugc dung cho vai cao su téng hop butadiene—sty—
rene c6 d6 nhot mooney cao.

Ta c6 thé xem co ly tinh cda cao su luu hoa ma ching truyén
vao so voi nhiing chat héa déo khac, trong cliing mot hon hop cin
ban 14 cao su thién nhién (to& x6ng khoi) va trong hén hop cao su
butadiene—styrene, ca hai déu duge don 80% khoi MPC. (Nhomdau
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nay dugc cac hang cao su st dung phé bién truée nam 1975).
Cac chat dau nhom nay co6 tén thuwong mai dién hinh la:
NAFTOLENE (Btec);
NAPHTOLENE (My);

DUTREX (Cty Shell) gom DUTREX 419 (chat dau 1lénh, mau
sam, do nhét ¢ 100°F (38°C) la 510 SSU, ¢ 210°F (99°C) 1a 47
SSU); S6 726 (d6 nhot ¢ 210°F 1a 83 SSU); s6 739 (d6 nhot &
210°F 1a 97 SSU); s6 757 (d6 nhét ¢ 210°F 1a 115 SSU); s6 786 (do
nhét & 210°F 1a 150 SSU); s6 787 (d6 nhét ¢ 210°F 1a 150 SSU);
s6 896 (do nhét & 210°F 1a 265 SSU),... tat ca déu co ti trong 14y
trung binh d = 1 (tt 0,994 dén 1,014).

RAVOLENS (Anchor Chem);
NUSO 90 (Esso Standard);
SUNDEX 53, 170, 1585 (Sun Oil);
MOBILSOL K (Mobil Oil); v.v...

IT1.3.1.4. Dau c6 cau tric phuong huong:

Nhém dau nay gém nhing chat dau cé ti 16 hydrocarbon
phuong huong trén 90%.

Viéc st dung ching thuong co6 giéi han, vi ching dé bi bién déi
do su oxy hoa va do ching bay hoi manh (nguoc lai ¢ cac nhiét do
thap, chung tré nén qua lénh nhay, va dnh huéng xau dén co ly
tinh ctda hon hop cao su).

Thuong duoc dung cho cac ing dung dic biét ching han nhu
hoa déo cac loai neoprene c6 d6 nhét cao, loai WHV hay con
dung dé ché tao vai loai butadiene—styrene giau dau.

Doéi khi d@é gidm bét tinh dé oxy hoa cing nhu @é cai thién do
l40 héa ctia cac hon hop cao su, nguoi ta hoa tron nhitng dau nay
(hoac dung phéi hop) véi mot dau paraffinic hodc véi dau
naphthenic (duoc chuéong hon dau paraffinic).
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Cac chat dau loai nay ta co thé ké toi:
DUTREX 20 (Cty Shell);
CALIFUX TT (Cty Golden Bear Oil);
SUNDEX 85 (Cty Sun Oil);...

1132 Sap: Cire (Phap) Wax (Anh, My).

Cac chat sap dan xuat ti dau mé c6 thé duge xem nhu la cac
chat dau c6 nhiét @6 nong chady & trén nhiét d6 binh thuong; do
do6 co 1é ta khong nén goi 1a “sap” nhung vi nhing thé nay co
nhing tinh chat twong ty gan vo6i tinh chat cia “sap”, vi thé
nguoi ta van goi la “sap”.

Cac chat sap dan xuat tit ddu mo thu duge tit nhitng phan
doan cudi cia qua trinh chung cat dau thé va chi yéu ching duge
tao ra ti nhing hydrocarbon no c¢6 phan ti& khéi cao. Chung co 4
dang:

a.— Dang “petrolatum”;

b.— Sap paraffin;

c.— Dang “ozokerite” (ngay xua goi la sap thién nhién);

d.— Sap tinh thé nh.

Tac dung hoa déo cia cac dang sap nay khong dang ké, nhung
ching dé dang trong viéc xit 1y ban dau cao su vira gitip cho hén
hop cao su tranh bi dinh vao cac truc may nhoi, can va dé dang
trong cong doan can luyén (dinh hinh).

Trong cao su luu hoa, tong quat chiung lam gidm d6 kéo dan va
module (luc kéo & mot d6 dan da dinh) nhung d6 dan dai va do
ctimg thi it bi bién dai.

Chung c6 tac dung tot téi su ldo hoa cia cao su luu hoa vi
ching tan it trong cao su, két tinh thanh mot 16p vang cuc mong
& bé mat cia cao su luu hoa, do d6 ching bao vé phong chéong
duoc tac dung cia anh nang mat troi va chong dugce nhing nit
ran “tinh” (day 14 mot tac dung tot, nén ta thuong dung chung
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trong viéc phoi hop v6i cac chat phong l4do co tac dung chong
ozone, dé chong anh nang cho cao su luu hoa, xem chuong Chat
phong lao cho cao su luu hoa.

II1.3.2.1. “Petrolatum”: (Petroleum)

Chat nay con duge goi 1a “gel dau mo” tuong tu nhu vaseline,
1a chat dat duoc ti nhing cén du cda qua trinh chung cat dau tho
(chat con lai sau khi chung c4t dau mé & chan khong).

Day 1a mot chat thé ban dic duogc cau tao béi nhimg san pham
mém cda cac hydrocarbon loai paraffinic, khéi rat sét nhu mat,
mau hoi vang, khéng tan trong nudec, rugu; tan duge trong ether,
carbon disulfide, benzene; ti trong 0,82 — 0,85; chay ¢ 38 — 54°C.

I11.3.2.2. Sap paraffin: (Cire de paraffin, paraffin wax)

Sap nay thu duoc tit nhing chat cin nhu dau chung cat & nhiét
do cao.

Luong dung cho cao su rat thap vi tinh tan dugc trong cao su cia
no con yéu hon dau paraffin. (Xem chuwong Chat phong l4o cho cao
su luu hoa).

I11.3.2.3. Ozokerite:

Ngay xua nguoi ta goi “ozokerite” la sap thién nhién vi no
duge tim thay trong vai mo carbon bitumineous hiém, c6 cau tao
giong nhu sap paraffin. K& d6 nguoi ta goi “ozokerite” 1a nhing
chat chung cat ¢ trén phan doan cua paraffin, dugc tinh khiét
hoa cho ra moét chat sap mau trang, cé cau tric tinh thé hay vi
tinh thé tuy theo do6 tinh khiét, néng chay ti 65— 80°C.

Can noi ro ozokerite thién nhién hién nay khong con duogc si
dung lam chat hoa déo cho cao su nita.

Vé ozokerite dan xuat tir ddu mé co tinh twong hop véi cao su
cao hon paraffin. Ngoai ra n6 co lgi hon ozokerite thién nhién &
diém no6 c6 mau trang, trong lic loai thién nhién thi c6 mau vang.

IT1.3.2.4. Sdp vi tinh thé:

Do 1a chat ti sap ozokerite nhung c6 do tinh thiét cao hon.
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Tinh thé nho hon tinh thé to cia paraffin (sap). Phan t& khoi
cao hon nhiéu phan tit khéi cia sap paraffin. Do dic thay doi tw
trang thai mém dén trang thai chic va cing. D6 nong chiy vao
khoang tu 60 — 95°C. So véi sap paraffin, ching kéo thanh soi
dugce, uén cong duge va dinh hon. Kha nang git lai dung méi cia
ching thi cao hon.

Trong cao su, ching lam ting do dinh cac hon hop cao su &
trang thai séng, giup cho cao su dé chay trong khuén va cho sén
pham hoan tat mét hinh dang dep. Ching ciing tuong hgp duoc
nhiéu véi cao su butyl.

1771.3.3. Nhua:

Téng quat, 6 1a nhitng sdn phdm tit sy da phan hoa don phan
t (monomer) c6 nguén goc tt dau méd, ban chat 1a cau tric
phuong huwong dugc bio hoa nhiéu hoic it.

— Vai tén thuong mai nhura dan xuat tir dau mé:

RESINEX RESINS; PICCOCIZER (Harwick Standard Chem.);

PICCOPALE RESINS (Harwick Standard Chem.);

VELSICOL (VELSICOL GE-9 RESIN Velsicol Chem.); v.v...

— Tinh chéat va céng dung:

Nhitng chat nhwa nay hién dién & trang thai 16ng nhay hodc
trang thai d#c nhiét déo, thé hién dic tinh qua tinh khéng dan
dién dac biét cao trong truong hop cia cac chudi chi phuong vi
cau truc cia chung la hydrocarbon, do dic tinh nay ma chung
duoc dung cho cac hon hop cach dién.

Day la nhiing chat hoa déo tot cho cao su thién nhién va cao
su tong hop, chung lam ting d6 déo nhung khong lam gidm co ly
tinh. Chung dé dang khuéch tan cac chat don, thé hién qua viéc
tang d6 kéo dan va do chiu xé rach (ta nén nhé 1a mot chat don
tang duoc cuong luc cao su luu hoa véi diéu kién 1a chung phai
phan tan tot trong cao su). D§ chiu uén cong va vét chém lan
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rong 16n (nhu truong hop vé xe) déu duoc cdi thién trong nhiing
héon hop cao su chita n6. Dung chat hoa déo nay, hon hop cao su
luu hoa cing chiu duoc 140 hoa do phan ti khoi cida ching cao,
nhing chit da phan hoa nay thi bén va bay hoi rat it. Tong quat,
nhing loai nhya nay hau nhu khong dung & nuéc ta vi phai nhap
va gia cta ching hoi dat.

III.3.4. “Asphalte” va déu hdc rdi duong bitume.

Chat hoa déo nay duge phan biét thanh hai loai: chat thién
nhién co ¢ trang thai mo, do 1la Asphaltes (Asphalts) va cac chat
co tir chung cat dau mo, do 1la “Bitume” (Petroleum Asphalts).

Cac “asphalte” cing nhu “bitumes” (goi theo Phap) hay “as-
phalts” cing nhu “petroleum asphalts” (goi theo My) 1a chat hoa
déo cao su thuong duoc ding dé thay thé hac in than da.

II1.3.4.1. Asphaltes:

La nhing khoang chat thién nhién c6 lan bitume it hoic
nhiéu. Nguoi ta biéu thi dic tinh ham lugng bitume qua tinh hoa
tan cia khoang chat trong carbon disulfide (CS,) (bitume nguyén
chat tan dugc hoan toan trong carbon disulfide).

Tai Au — My, phdm duoc dung trong cao su la “GILSONITE”
dé6 1a mot asphalte thién nhién & Biac My, c6 tinh tan dugc trong
carbon disulfide cao t6i 99%.

Gilsonite ¢6 dang cuc mau den hay bot mau nau sdm, nhing
pham khac nhau dugc phan biét qua d0 mém cda ching.

Gilsonite thé hién d#c tinh qua d9 nong chdy cao, qua tinh
chiu acid va baz, tinh khong thAm nuéc va cac tinh chat vé dién
vugt troi.

Co 1é khong nén goi asphaltes 1a chat hoa déo cao su ma nén
goi 1a chat pha loang (diluant). N6 lam bién d6i it hodc lam tang
do ciing cda cao su lwu hoa va nang cao tinh chat dién. Nguoi ta
cing dung no trong viéc cai thién tinh khong tham nudc hay stic
chiu acid va baz cia nhirng hon hop cao su.
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Co thé noi nhirng chat nay hién nay it duoge dung téi vi chung co
gia thanh cao, ta c6 thé dung nhitng chat khac dé thay thé tot hon.

Trong cac asphaltes ta co6 thé ké t6i tén thwong mai cda cac
Gilsonite hoa déo c6 & My nhu WILMEX M-4 (Wilmington Chemi-
cal) dé dang cho x1t Iy ban dau va héa dé hoén hop cao su.

I11.3.4.2. Bitumes:

Nguoi ta da thu duoc cac bitumes asphaltes hay dau héc, héac
in dau moé qua su chung cat vai dau mé thién nhién giau hydro-
carbon asphaltes. Phan ti khoi cia ching vao khoang 500 &
nhing dau c6 bitume cho dén 5.000 & nhitng hang cao hon. D6 1a
cac hon hop hydrocarbon paraffinic, naphthenic, diene, phuong
huong va cac hop chat nitro, sulfur va oxy héa. Ching nidm trong
loai thé keo hitu co va cac polymer co phan ti khéi thap.

Vé phuong dién co hoc, nhiing nghién citu da ching t6 bitume
c6 thé 1a mot chat thé dic co tinh chat dan hoi, hodc thé thuan
tuy nhay ho#c thé ban nhay ban dic. Ta co6 thé ap dung no véi
moi dac tinh cida cac polymer nhiét déo.

Trong thue t€, ngudi ta phan biét bitume ti sy chung cat truc
tiép, quen goi 1a bitume C va cac bitume dugc bién d6i qua qua
trinh théi néng (oxy hoa) quen goi 1a bitume D.

Chat cdu tao la asphalten (thé dic) va malten (chat 1éng nhu
dau) ma ti 1é asphalten cang cao thi bitume sé cang cing.

Nhitng pham duge dung cho cao su la:

1. Cac bitume (goi dung) & trang thai cing hoac ban cing hay
mém. Chung biéu hién dic tinh qua 460 mém thay dé6i tu
35 -45°C va qua d6 tham thau cda chung.

Téng quat, bitume gép phan vao xit Iy ban dau va khuéch tan
clia cac chat don. Thuong thi ching co chic ning nhu la chat
pha loang, ha gia thanh cda hén hop cao su. Téng quéat, ching
lam cham luu hoa moét chat, lam cho cac vat dung dac khuén co
mot hinh dang dep. Dung ching vé6i luong thap cho dén 20%,
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ching nhing ching khéng lam bién d6i co 1y tinh cia cao su luu
hoa, ma con cai thién dugc d6 kéo dan, xé rach, uén cong va lao
hoa trong vai truong hop.

Nguoc lai voi asphaltes thién nhién, hic in dau mé (brais de
peétrole) 1a nhitng chat cuc ré tién, co thé sit dung nhw chat pha loang.

2. Nhing chat cing va gion chi yéu dugce ding nhw chat pha
loang cao su; chiing cai thién duoc co tinh, hoa ciing cac hon hop
cao su. Tinh tuong hop cia ching co gioi han trong cao su thién
nhién.

3. Nhiing chat mém dé dang cho viéc xit 1y ban dau va hoa déo
hén hop cao su, chiing cai thién duoc d6 chiu acid va baz loang.
Loai nay duoc ding cho cac hén hop “ebonite”.

4. Chat long hay rat nhay duoc dung dé nang cao dé dinh keo
t6t cho hon hop cao su séng va ding nhu chat héa déo; ching cai
thién duoc su phan tan cda cac chat don va doé chiu uén cong.

Trong hai loai bitume, phan biét theo thuc té thi bitume bién
tinh c6 thé noi 1a duoc chuéng dung nhat, do 1a bitume théi hay
oxy hoa (thuong quen duoc goi la bitume D) loai nay con duoc
biét qua tit “Mineral Rubber”. Pham nay duoc ché tao bang cach
thoi luéng khong khi qua asphaltes dang & nhiét dé cao trong
moét thoi gian can dé dat duoc déo mém va dé xuyén thau mong
muon. Két qua 1a tinh kéo soi ¢ 0°C sé cao hon va stic chiu lao
hoa tot hon.

Cac bitume oxy hoa noi chung khong co tac dung tai tinh hoa
déo cao su ma dic biét la gitip dé dinh hinh ép dun. Ching ciing
dé dang khuéch tan chat don va ngin tré cac hon hop cao su dé
“chét” hay co tinh “chin” s6m.

Trong vai pham bitume oxy hoéa, do van con c6 d6 chua no
trong pham nay, mét phan luu huynh trong hon hop lau hoa sé
bi hap thu, cho nén ta can chinh luong chat luu hoa trong cong
thic cho dung.
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Dung véi ham luong thap, ching it lam bién doi cac tinh chat
cia cao su luu hoa. Trong khi do, chung lai cai thién dwoc do bén
xé rach, @6 tham nude, do chiu acid va baz ciing nhu d6 liao hoa.

Cac tinh chat ma ching anh huwéng dén cao su so véi nhing

chat hoa déo khac, ta c6 thé xem bang so sanh trang 453

Ding lwong cao va dac biét la trong cao su thién nhién, ching
lam ting duoc d6 kéo dan, udén cong va xé rach.

Trong cac hon hop ebonite, chiing dé dang ép dun va gop phan
hoan tat san pham mot hinh dang dep.

Vai tén thuong mai cia “bitume”:

BITUME D-3 ERGUM (Cong ty Bitumes Speéciaux);
HARD ASPHALT (Standard Frangaise des Pétroles);
BITUME 135/10 (Cong ty Shell);

SOFTENER 20 (Cty Witco Chem.);

MINERAL RUBBER, HARD HYDROCARBON (Witco
Chem.): bitume oxy hoa; v.v...

7.4, CHAT HOA DEO TONG HOP
Trong nhém nay, ta c6 thé phan ra:
— Cac chat hoa déo ester.

— Cac chat nhua, thé hién qua:

a.— Cac abietate, du rang chinh 1a ester nhung ching héi di
chiic ning cida moét chat nhua.

b.— Cac polymer co6 phan ti khéi thap.

— Dan xuat cda chlorine, chiing khéng & trong muc nao cia
bang phan loai tong quat.

T 4.1. Chét hoa déo ester:

Cac chat hoa déo ester la nhitng chat tong hop duoc ché tao
bang cach cho mét ruou phan wWng véi mét acid, tong quat la
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phan tng cda 2 chat hitu co. Rugu duge dung nhiéu nhat 1a bu-
tanol, hexanol, octanol, capranol (rugu caprylic), glycol (rugu
glycolic). Cac acid dugc dung thuong la acid phthalic, phospho-
ric, sebacic, adipic, ricinoleic va azelaic. Qua nhing qua trinh
phén tng cia nhiing chat nay, ta sé thu duoc cac ester khac nhau
c6 mot tAm quan trong nhiéu hoic it cho cong nghiép cao su.

Cac chat hoa déo ester duge ap dung chd yéu vao cao su Ni-
trile va neoprene. Chitc néng chi yéu cia ching la gop phan vao
cai thién cho céc loai cao su co6 tinh chat tét. Tong quat, ngudi ta
chi dung cac chat hoa déo nay khi van dé dung cac chat hoa déo
khac khong gidi quyét duge, vi gia thanh cia chung kha cao.

C6 mot so6 1gi ich vé tinh tuong hop, tinh 6n dinh va tinh chiu
nhiét do thap cda chung (x1¢ lanh).

1.— Nho vao tinh tuong hop, nhat 1a v6i cao su Nitrile hay neo—
prene, chung khong bi di chuyén ra ngoai san pham (hién tuong
di chuyén).

2.— Do phan ti& khoi cao, trén 300, chung khong bi kho (khéong
bay hoi) & cong doan dau, vao luc st dung vat dung hoan tat.
Day la tinh 6n dinh ctia mot chat hoa déo va tinh nay cang tot
hon bao nhiéu thi phan ti khéi cang cao bay nhiéu. Nhing chat
hoéa déo biéu hién dic tinh qua sic chiu nhiét t6t khi phan t&
khoi dat t6i vao khoang 400. Nhing chat hoa déo lam tang do
chiu dung moéi tét khi phan ti khoi dat téi 2.000 hay hon nita.
Thi du nhu sebacate butyl 1a acid sebacic duoc ester hoa bang
butanol c6 phan t& khoi 1a 314, d6 14 mot chat hoa déo cao su
thuong dung & cac nhiét @6 thap. Khi thay thé butanol bang mot
rugu co phan ti khéi cao hon nhu octanol, ta thu dugc sebacate
octyl c6 phan ti khéi 1a 426, thé hién dic tinh qua do bén nhiét.
Néu thay thé octanol (rugu octylic) bang glycol, san pham da
phan hoa sé co6 do chiu dau tot.

8.— Nhing chat hoa déo nay gitp hén hop cao su tiang do uén
cong rat cao ¢ nhiét do thap. Nguoc lai v6i diéu ma ta co thé nghi
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la d6 dong cda chat hoa déo khong phu hop véi sy ha nhiét cia
hon hop cao su.

Nhitng yéu t6 ma ta can phai ké la: ciu tric (cac ester mach
thing c6 hiéu qua nhat) va nhat la d6 nhét. Khi mot cao su 6
nhiét 6 thap thi chuyén dong clia cac phan ti cao su sé cham va
chat hoa déo sé dé dang gitup cic phan ti& cao su di chuyén. Su
chuyén dong cang dé dang bao nhiéu khi chat héa déo cang it
nhay bay nhiéu. Tuy nhién & nhiét do thap, no co6 thé hoa nhay
cing nhu hoa dic, d6 1a nguyén do ma ta can phai biét t6i do
nhét ¢ nhiét d6 thuong va d nhét & nhiét d6 st dung san pham
hoan tat.

Vai loai chat hoa déo ester gitp ting cudng cac tinh chat tong
quat, nguoc lai ciing co vai chat khong thich hop cho cong dung
tong quat, nhung giip cho hén hop cao su cac tinh chat hoan
toan dic biét, nhu do chiu lanh, tinh khé chay (ky hoéa), do bén
nhiét v.v...

Sau day chung ta lan lugt khdo sat nhing chat hoa déo ester
thuong dung la:

a. Chat héa déo ester c6 cong dung tong quat:

Trong loai nay, thuong ding nhat la hai ester cua acid
phthalic va mot ester cia acid phosphoric;

Phthalate:

+ Phthalate dibutyl: C H. COO-C H,—-COO-C H,

(M = 278)

Day la chat hoa déo rat tot cua cao su thién nhién va cao su
tong hop va dic biét nhat 1a cao su Nitrile. N6 gitp gidm duoc
thoi gian hoa déo cao su, dé dang xit 1y ban dau va lam tiang duoc
do déo cua cac hon hgp cao su. Cao su luu hoa c6 chia né thi
mém va uén cong duoc.

Dong thoi, né c6 khuyét diém la rat bay hoi (kho), do la
nguyén nhan ma ta nén phoi hop cung v6i mot chat hoa déo nang
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hon. Co6 thé néi vi nguyén nhan nay ma nguoi ta dung phthalate
dioctyl nhiéu hon.

Vé 1y tinh, day la chat long nhu dau khong mau, khéng mui
hodc c6 mui rat yéu, ti trong d = 1,04.

Vai tén thuong mai:

RC PLASTICIZER DBP (Cty Rubber);

TETRAFLEX DBP (Cty National Polychemicals);...

+ Phthalate dioctyl: CH —-COO-C H,—COO-C.H

8717
(M =391)
Co ba phthalate tu ruou don phéan ti C, c6 tinh chat tuong
duong voi nhau: phthalate ethylhexyl, octyl thuong la capryl.

Chinh phthalate di-2-ethylhexyl dugc chudéng diung nhit cho
cao su va dung nhu la phthalate dibutyl nhung n6 c6 1gi hon
phthalate dibutyl & diém la it khé (it bay hoi), tan it trong nudc va
giup hon hop cao su co d6 bén chiu lanh t6t hon. N6 c6 cac tinh vé
dién tot, dic biét 1a & nhitng pham tinh khiét nhu GARBEFLEX
DO-8C.

Trong cao su Nitrile, n6 cai thién dwoc do chiu kéo dan, dé tré
va do uon cong & cac nhiét do thap (lanh).

Vé ly tinh, do6 l1a nhiing chat léng nhu dau, khong mau, mui
déc biét diu, ti trong d : 0,983 - 0,989, d6 nhdot & 20°C 1a 88 cp, do
dong dac -55°C.

Vai tén thuong mai cua phthalate dioctyl:

DIOCTYL PHTHALATE (Food Machinery and Chem.,
Sherwin-Williams); DI (2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE
(Eastman Chem. Product); GARBEFLEX (C.P.C.S.);

ALAIFLEX F-3 (Péchiney);
ERVAFLEX (R.V.A.);

TETRAFLEX DOP (National Polychemical); RC PLASTI-
CIZER DOP (Rubber);
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Phosphate
+ Phosphate tricresyl: (CH,C .H,0),PO

37674

(M = 368)

Phosphate tricresyl 1a chat hoa déo chu yéu cida cao su tong
hop. N6 thé hién dic tinh qua tinh khé (bay hoi) thap va kha
ning ky héa (kho chay) ctiia no. N6 tang cuong cho hon hop cao
su cac co tinh tot va d6 ldo hoa tot do tinh bay hoi it ctda no. Doi
khi nguoi ta dung phéi hop voi mot chat hoa déo khac dé tac
dong duoc mot tinh chat da dinh cho hén hop cao su.

Cong dung cida no co gioéi han, mot phan vi do bén nhiét thap
(lanh) ctia n6 kém va mét phan do né co doc tinh khong thich
hop cho moi hén hop cao su dung trong nganh thuc pham. That
thé, phosphate tricresyl co6 cadu tao 12 mot hén hop gbm 3 dan
xuét o—, m— va p— ma dan xuat o- la chat doc.

Vé 1y tinh, @6 1a chat 16ng nhu dau, khong mau, khéng mui,
bén va khong bay hoi, pH trung tinh, ti trong tt 1,157 dén 1,173,
nhiét d6 s61i & ap sudt 20 mmHg 1a 275°C, khong tan trong nudc,
tan trong cac dung moéi hitu co thong dung.

Vai tén thuong mai cia phosphate tricresyl: ciing nhu cac es—
ter khac, chat hoa déo ester nay duogc goi theo tén hoa hoc cia no
hoac duoce dat tén nhu:

KRONITEX (Food Machinery and Chemical Cty); v.v...
b. Chat héa déo ester cé6 cong dung dic biét:
Chat hoa déo dung cho cao su chiu lanh.

Céac ester tang cuong cho cao su cac tinh chat tét ¢ cac nhiét
do thap thi rat nhiéu ma thuong dung nhat 1a cac sebacate,
adipate, phthalate, ricinoleate va vai phosphate.

Sebacate

bién hinh 14 sebagate dibutyl: C,H-COO—(CH,)~COO-C H,
c6 phan t& khoi M = 314. DAy 1a chat hoa déo ester chu yéu ding
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cho cao su Nitrile, n6 cing tuong hop dugc véi cao su thién nhién,
hodc cac loai cao su tong hgp khac. Ngoai ting cuong cho cao su
tinh chat wu viét & nhiét o thap, né thé hién dic tinh qua tinh
khong dan dién (né truyén vao hén hop cao su cac co 1y tinh tét);
khuyét diém cia ester nay la tuong dé6i kho (tuong d6i bay hoti).

D6 1a chat thé 16ng nhu dau, khong mau, trong, ti trong
d =0,93 - 0,94, s6i ¢ 180°C; dong dac —11°C.

Chat hoa déo ester nay duge goi theo tén hoa hoc cia noé hodc
co tén thuong mai nhu:

GARBEFLEX S-4 (C.P.C.S; Phap);

MORFLEX 240 (Chas. Pfizer va Cty, My);...

Phthalate:

Du 1a mot chat hoa déo co cong dung tong quat, phthalate
dioctyl 1a mot phthalate duy nhat thuong dung dé ting cuong
cho héon hop cao su d6 uén cong tét & nhiét d6 thap, dic biét la
trong cac hon hop cao su Nitrile (xem phthalate dioctyl).

Adipate:

Tat cd adipate déu 1a nhiing chat hoa déo tot, dung cho cao su
chiu nhiét 6 thap (nhiét d6 lanh). So voi sebacate, ching co6 gia
thanh thap hon.

+ Adipate diisobutyl: C H OOC-(CH,),-COO-C H,

(M = 258)

La mot chat hoa déo ester chi dung cho cac cao su téng hop
ma thoéi nhu cao su butadiene-styrene, neoprene, cao su butyl,
cao su Nitrile. N6 ting cuong cho cac hén hop cao su nay cac tinh
chat wu viét ¢ cac nhiét do thap. Ngoai ra no thich hop dung cho
cac hén hop lam bao bi thuc pham.

Tuy vay, cong dung ctiia n6é van bi giéi han vi noé co6 tinh kho
(bay hoi) cao. Thuong thi nén dung phéi hop v6i mot chat hoa
déo polymer dé han ché tinh bay hoi.

438 CAO SU THIEN NHIEN



Tén thuwong mai cia chat hoéa déo nay dién hinh la:
CABFLEX DIBA (G.L. Cabot);

DAREX DIBA (Dewey and Almy);...

. Adipate dioctyl: C;H, ~COO~(CH,),~COO—CH, .

(M =371)

Trong cac dan xuat octyl, di—-2—ethylhexyl adipate la chat
thuwong dugc ding nhiéu nhat. No tuong hop duoc vl cao su thién
nhién va cac loai cao su téng hop ma dac biét 1a véi cao su Nitrile

So véi ester dibutyl ké trén, no it khé hon nhung so véi
sebagate tuong ng thi no kho hon.

Chat nay truyén vao cac hon hop cao su dé chiu nhiét lanh tét
va cac tinh vé dién cing tot.

Tén thwong mai cua adipate dioctyl hay adipate di-2-ethylhexyl la:

GARBEFLEX A-8 (C.P.C.S.) Phap;

ALIFLEX A-4 (Pechiney, Phap);

ELASTOSANE O (Rhone-Poulenc, Phap);

RC PLASTICIZER DOA (Rubber, My);

MORFLEX 310 (Chas. Pfizer Cty);

ELASTEX 60-A (Allied Chem.);

DIOCTYL ADIPATE (Kessler Chem.);...

+ Adipate dibutoxyethoxyethyl: (C. H OC H,OC H COO),(CH,),

(M =434)

Day la chat rat it bay hoi, ting cuong cho cao su Iuvu hoa dé uén
cong tot ¢ cac nhiét d6 thap cing nhu chiu tét & cac nhiét do cao.

Tén thwong mai ching han nhu PLASTIFIANT TP-95 cia
Thiokol Ltd.

Azelate:

Day la cac chat hoa déo ciia cao su tong hop va dic biét 1a cao

su Nitrile.
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+ Azelate dihexyl hay azelate di-2—ethylbutyl:
C.H ,—COO-C H,,-COO-CH,, (M = 356)
Chat hoa déo ester nay cho két qua giong nhu adipate dioctyl,
nhung no6 khé hon (bay hoi hon).
Tén thuong mai cua chat hoa déo nay:
PLASTOLEIN 9050 DH-2 (Emery Industries);...

+ Azelate dioctyl: CH,,COO-C H,—COO-CH, (M =413)

Trong cac chat hoa déo nay, thi dan xuat ethyl hexyl va iso—
octyl 1a duge chudng dung nhat. D6 kho (bay hoi) cia chung thi
thdap hon d6 kho cua adipate dioctyl.

Vai tén thuwong mai cia chit hoa déo nay:

PLASTOLEIN 9058 DO-2 (Emery Industries): dan xuat ethyl
hexyl hay di (2—ethyl hexyl) azelate;

PLASTOLEIN 9057 D 102 (Emery Industries): azelate isooctyl;

CABFLEX D-102G (L. Cabot): azelate isooctyl;

MORFLEX 410 (Chas. Pfizer): azelate di—-(ethyl hexyl);

Phosphate:

Mot cach téng quat, cac phosphate ting cuong cho hén hop
cao su do bén nhiét thap trung binh, trong khi d6 2 phosphate
tdng cuong cho hén hop cao su do bén lanh tot, do la:

+ Phosphate tributoxyethyl: (C_ H OC,H,0),PO

(M = 398)

Chat hoa déo nay chi dung cho céc loai cao su khé tong hop
ma dac biét 1a cao su Nitrile, n6 tang cuong cho hon hgp luu hoa
d6 uon (cong) déo & cac nhiét do thap (d6 lanh) ngoai ra con ting
cuong cho hon hgp song do keo dinh rat tét. Nhing tinh vé ky
Ita (kho chay) cia no thi hoi kém hon phosphate tricresyl.

Chat hoa déo ester nay thuong duge biét qua tén thwong mai:

KP-140 (Food Machinery and Chem., Ohio Apex);
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REOMOL BJ (Geigy);...
« Phosphate trioctyl: [CH, (CH,) ~CH(C,H,_)CH,O].PO
(M =434)

Trong cac chat hoa déo nay thi phosphate di—2-ethylhexyl 1a
thuong dung nhat. N6 ting cuong cho hén hop cao su cac tinh
chat co hoc giong nhu phosphate tricresyl. No dung ducc cho cao
su thién nhién ciing nhu cao su tong hop, ting cuong dé uén déo
tot ¢ cac nhiét do thap.

So voi phthalate dibutyl no it kho hon, do do co d6 bén nhiét nong tot.

Chat hoa déo nay duoc biét qua tén thuong mai: TOP (Carbide
and Carbon);...

Ester cla acid béo

+ Ricinoleate:

Cac chat hoa déo ester nay dang ké 1a ricinoleate methyl, rici—
noleate methyl acetyl, ricinoleate butyl acetyl va ricinoleate
glyceryl triacetyl.

Cac chat héa déo nay déu tuong hop véi cac loai cao su tong
hop, chung ting cudng d6 uén déo ¢ dé lanh cao hon phthalate
dibutyl. Chiing lam cho cac hén hop cao su tron (tac dung tron
hoa), dé dang nhéi trén cac chat dén ciing nhu gia céng vé sau.

Téng quat do 1a nhitng chat 16ng nhu dau, ¢ ti trong d=0,9 - 1.

Tén thuong mai cia cac ester nay dugc biét qua tén:

FLEXRICIN P-1 (Baker Castor Oil): ricinoleate methyl, dang
long nhu dau trong, mau rom nhat ¢6 mui dau rat yéu, d = 0,92 -
0,94, so1 225°C ¢ ap suat 15 mmHg, dé nhot 1,5 cp & 40°C va 2,7 cp
& 100°C; chi s6 acid 1a 4, chi sé iod 1a 83 va chi s6 savon hoa 1a 179.

FLEXRICIN P-4 (Baker Castor Oil): ricinoleate methyl
acetyl, chat léng trong, mui dau rat yéu, d = 0,94, dong dic duoi
30°C am, chi sé acid tit 1-6, chi s6 iod 1a 73 va chi s6 savon hoa la
290.
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FLEXRICIN P-6 (Baker Castor Oil): Ricinoleate butyl acetyl,
chat 16ng trong c6 mui dau rat yéu, d = 0,93-0,94; s6i 220C & 3
mmHg, chi s6 acid tir 1 dén 4,8; chi s6 iod 65 va chi s6 savon hoa 270.

FLEXRICIN P-8: (Baker Castor): Ricinoleate glyceryl tri-
acetyl, chat 1ng mau rom, trong, c6 mui dau rat yéu, d = 0,97 chi
s6 acid ti 0,2 dén 2; chi s6 iod 75 va chi s6 savon hoa 297;

V.V...

+ Oleate:

Trong cac chit hoa déo ester nay, oleate butyl 14 quan trong
nhat, ké d6 1a cac oleate diethylene glycol, oleate methoxyethyl
va oleate phenoxy ethyl, ma chitc nang thi giong nhu chic ning
cua cac stearate.

Ester khac:

+ Methylene—-bis—thioglycolate butyl:

Day 1a chat hoa déo rat tot cho cao su Nitrile, no tang cuong
do chiu lanh tét, do dan héi cao va d6 dinh tét cho hén hop cao
su song.

Chat nay cing thich hop dung cho hén hop latex & dwéi dang
nhd tuong.

— Ly tinh: chat 1ong c¢o ti trong d = 1,09 ¢ nhiét d6 20°C, soi tu
185 - 190°C. Déng dac dudi —70°C.

— Tén thuong mai:

PLASTICATOR 88 (Farbenfabrik Bayer) Dc;

PLASTIFIANT 160 (UCLAF, Phap);

V.V...

— Ghi chi: ether benzilic tang cuong cho cao su Nitrile cac tinh
chat vé do bén lanh giéng nhu chat nay.

Dicaprylate triethylene glycol:

Trong cao su Nitrile, chat hoa déo nay tang cudng cac tinh
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chat chiu lanh cao hon cac chat adipate. Chat hoa déo nay duoc
biét qua tén thuong mai sau:

PLASTICIZER SC (Harwick Standard Chem.);

BISOFLEX 102 (British Ind. Solvents);

TG-8 (Rubber, My);...

Sau cung ether dibutoxyethoxyformal dugc biét duéi tén
PLASTIFIANT TP-90B (Thiokol).

c. Chat héa déo khé chay:

Cac chat hoa déo ting cuong cho cao su luu hoa tinh kho chay
(ignifugeant), do la cac ester cua acid phosphoric, tic 1a phosphate

+ Phosphate tricresyl: chat hoa déo giup cho cao su kho chay,
noé ciing duge dung nhu 1a chat héa déo co cong dung téng quat.

+ Phosphate tributyl: (C, H,0),PO (M = 226)

Chat hoa déo ester nay tuong hop duoc véi cao su thién nhién
va cao su tong hop, ngoai tac dung gitup cao su luu hoa kho chay,
no con tiang cudng tinh chat kha tét ¢ nhiét do thap, nhung no
thi tuong doi kho.

Chat hoa déo nay duge goi theo tén hoa hoc ctia n6 hoic co tén
thuong mai nhu:

GARBEFLEX PB (C.P.C.S; Phap);...

+ Phosphate triphenyl (C.H,0),PO (M = 326)

La chat hoa déo chi tuong hop véi cao su Nitrile va cao su butadi—
ene—styrene, thé hién d:c tinh qua tinh bén nhiét wu viét cda no
(dén khoang 400°C). N6 tang cuong hén hop cao su cac tinh chat
giong nhu phosphate tricresyl, nhung do chiu lanh t6t hon.

Chat hoa déo ester nay thuong duge goi theo tén hoa hoc cia no.

Tom tat:

Vé d6 chiu lanh, bang két qua thi nghiém sau day giip ta so
sanh céac chat hoa déo cai thién duge do chiu lanh (nhiét do thap)
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trong nhiéu loai cao su khac nhau. Biét rang hén hop cao su thi
nghiém dugc don véi 50% khoi den EPC.

D6 gion
Cao su Chat hoéa déo va liéu dung (%) gdy cia
(tinh theo trong khéi cao su) hén hop
— Thién nhién HAc in gb théng (pine tar) ——————— 3% -52,5°C
(to xong khoi) - Phosphate tributyl ——————————— 6% -55°C
— Sebagate dioctyl 6% -55°C
- Butadiene-styrene| —Dutrex 5% -46°C
standard...(GR-S — Coumaron HBF -46°C
Stand.) (néng chay cao) 2%
- Ricinoleate methyl ———————————— 5% -55°C
— Phosphate tributyl ——————————— 5% -56°C
— Dutrex 5% -44°C
- GR-Slanh - Ricinoleate methyl ———————————— 5% -55°C
(Kryléne) — Phosphate tributyl ——————————— 5% -56°C
- Coumarone HBF ————————————— 10% -20°C
— Phosphate tricresyl -———————————- 6% -20°C
— Hycar OR 15 EP | - Phosphate triphenyl ——————————— 6% -20°C
— Phthalate dioctyl 6% -20°C
- Sebagate dioctyl ———————————— 10% -35°C
- Ricinoleate butylacetyl ———————— 10% -35°C
- Circolight Process Oil (+) —————- 10% -38°C
— Neoprene GN — Sebagate dioctyl ————————————- 10% -44°C
- Ricinoleate butylacetyl ———————— 10% -41°C
- Butyl 301 - Paraffin (3%) + Dau A, 10% -39°C
— Sebagate diotyl 5% -40°C
(+) Dau loai naphthenic

Ta nén nhé 1a cao su ¢ nhiét do thap (lanh) sé hoa ciing, nhat
1a cao su séng chwa luu hoa, va nhiét do cang thap thi cao su
cang gion dé gay. Dé cho cao su luu héa (chiu lanh t6t hon cao su
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song) van mém déo uén duoc, ta dung chat héa déo cao su dé
tdng cuong tinh mém déo & nhiét do thap.

d. Chat héa déo ding cho cao su chiu ¢ nhiét d6 cao va
chiu dau, mé va dung méi:

Chat hoa déo polymer hay polyester.

Do 1a nhing chat hoa déo co6 phan ti khéi 16n, néi chung duoc
ché tao bang cach cho mét glycol phan tng véi mot acid nhw acid
adipic hay phthalic. Nhing chit hoa déo nay thuong duge goi 1a
“chat hoa déo polymer”.

Cac chat nay thé hién dac tinh qua d6 khé (d6 bay hoi) cuc
nhé do chung c6 phan t& khéi 16n va béi vay ching bén duge &
nhiét d6 cao (nong); chung cho cao su lwu hoa c6 @ bén cao voi
dau, mé va dung mai.

Nguge lai, & cac nhiét do thap chung lai tang cuong cac tinh
chat binh thuong va tac dung hoa déo ctia chung thi kém hon cac
chat hoa déo don phan ti (monomer). Cac hon hgp chita loai chat
hoéa déo nay thi ctiing hon va it mém.

e. Chat héa déo polymer dan xuat ti acid sebasic dugc
biét qua tén thwong mai la:

GARBEFLEX HM-10 (C.P.C.S., Phap);

PARAFLEX G-25 (Rhom and Haas);...

f. Chat héa déo polymer hay polyester dan xuat tu acid
adipic c6 tén thuong mai la:

GARBEFLEX HM-20 (C.P.C.S);

PARAFLEX G-40 (Rhom and Haas);

HEXAPLAS PPA VA PPL (I.C.1);

DIOLPATE va DIOLPATE 195 (R.W Creef va Cty);...

— Nguoi ta @ tim cach bién d6i cac ester dé dat duge @ chiu
xang dau cao dong thoi dat duoc cac tinh chat tot & nhiét do
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thdp. Do 1a nhing chat két qua ti phan tung cia dung dich oxy
gia (eau oxygéné, hydrogen peroxide) v4i cac ester rugu chi
phuong cua acid béo: chat hoa déo epoxy. Tinh tuong hop véi cac
loai cao su thi c6 giéi han va kha nédng hoa déo cao su cia chiung
thi yéu.

Chat hoa déo epoxy duge biét qua tén thuong mai la:

PARAPLEX G-60 va G-61 (Rohm va Haas);

DRAPEX 3.2 (Argus Chem. Phong thi nghiém);

ADMEX 710 va 711 (Archer Dan. Mild);...

T 42 Chit dinh va nhua:

I11.4.2.1. Cac abietate: da néu

II1.4.2.2. Nhua loai phenol formaldehyde:

D6 1a nhya thé dic dang cuc hay bét mau nau nhat, nau hoi
d6, mau hé phach, c6 mui phenolic, ¢o ti trong d = 1 — 1,25, nong
chdy ti 65 — 90°C. Nhua nay tuwong hgp véi cao su tong hop va
nhwa PVC ma dic biét 1a cao su Nitrile, tiuy theo phadm. C6 phdm
c6 tac dung tang cuong luc hén hop cao su Nitrile luu héa nhu
DUREZ (Hooker Chem.), NX-3334 (Minnesota Mining and Mfg.).
C6 pham thi duoc dung lam chat tao dinh cho cao su butadiene—
styrene va isobutylene, isoprene nhu AMBEROL ST-137X
(Rohm va Cty Haas)... — Nhua loai phenolic déc biét dugc chudéng
dung dé tao keo dinh va ting cuong luc cho cao su tong hop ma
dac biét 1a cao su Nitrile c6 thé néi 14 BAKELITE (Union Car-
bide Plastics)...

IT1.4.2.3. Polymer ¢é phan td khéi nhd:
a. Polymer butylene:

D6 la cac chat hoa déo polybutene, polybutadiene hay
polyisobutylene c6 do da phan ti hoa nho, chat long mau nhat,
c6 do nhot tuy thudc vao d6 da phan hoa.

Nhitng chat héa déo nay gitip dé dang nhéi tron va khuéch tan
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chat don dam bao tinh déng nhat cida hén hop cao su (chat don
khuéch tan déu). Chung lam ting tinh keo dinh cda hén hop
song va giam bét tinh co rut cia hon hop luu héa. Véi luong dung
thap, ching cdi thién duoc d6 kéo dan, udn cong va ha thap
“module” xuéng. V6i nhing liéu dung trén liéu giéi han, ching
lam gidm co tinh cda cao su luu hoa, trong cao su butadiene—sty—
rene thi bi it hon trong cao su thién nhién.

Nhitng pham c6 phan ti khoi kha cao thi rat 1énh nhay va co
tinh keo dinh. Nguoi ta dic biét dung dé ché tao keo dan.

Téng quat, @6 1do hoa clia cac hon hgp cao su co chira chat hoa
déo nay déu duoc cai thién vi ching l1a nhing chat rat bén.

Nguoi ta thita nhan ching c6 anh hudng t6i sy luu hoa, nhung
ching khong lam thay doi toc @6 luu héa mot cach tuyét doi.

Co thé noi cac chat polymer butylene chi duwoc dung dén khi
ta can tim nhing pham cao su c6 dic tinh hiém c6 vi ching 1a
nhting chat co gia thanh cao, so v6i cac chat hoa déo thong dung.

Cac chat hoa déo nay duge biét qua tén thuwong mai nhu:

INDOPOL L-10, H-300, H-100 (Amoco Chem.) 1an luot pham
c6 d0 nhét ti cao dén thap;

VISTAC (Advance Solvent va Chem.);

VIATANEX LMMS (Enjay);

INDOPOLS (Indoil Chem. Products);

PLASTIKATOR 32 (1.G. Farbenindustrie); v.v...

b. Copolymer butadiene-acrylonitrile:

Dién hinh 1a HYCAR 1012X41 (B.F Goodrich Chem.) 1a mot
copolymer c6 @6 da phan hoéa nho, chi dung cho cac hon hop can
ban la cao su Nitrile; trong do6, né cai thién dugc trong xit 1y ban
dau, dé dang trong cong doan can luyén va ép dun. Trén 50°C,
cac hon hop séng co chat hoa déo nay sé c6 tinh keo dinh wu viét
c6 gia tri quy bau cho quy trinh ché bién san pham.
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Lic luu hoa, chat nay hap thu mot it luu huynh do d6 no lam
cham luwu hoa (ta can chinh cho dung lugng chat luu hoa).

Cing nhu cac polymer butylene, chit hoa déo nay chi duge
dung cho nhing truong hgp diac biét ma thaoi.

I11.4.3. D&n xuét chloride

Trong cac dan xuit cda hop chat chloride, nguodi ta phan biét
hai loai chinh: cac diphenyl chloride hoa va paraffin chloride
hoéa. T4t cd cac dan xuit cia hop chat nay déu thé hién dic tinh
qua tinh kho chay ma ching anh huéng dén cao su.

I11.4.3.1. Diphenyl chloride hoa:

Diphenyl thu dugec tit phan tng néi cia hai nhan benzene dudi
anh hudéng cia nhiét nong co6 xuc tac thich hgp. Pem diphenyl
chloride héa, ta thu dugc hang loat dan xuat tetra, penta va hexa
chlorodiphenyl dung duge nhu la chat hoa déo cao su.

D6 1a nhiing chat 16ng 1énh nhay, khong mau hodc c6 mau
vang rat nhat, biéu hién dic tinh qua tinh tro (khong tac dung)
doi voi cac hoa chat, tinh khong dan dién cida chung va nhat la
tinh kho d6t chay. Trong truong hop d6t chay pentachloro-
diphenyl, acid chlorine hydride tao ra sé dap tat ngon lia lap
tic; diéu nay chi co thé co duge néu s6 nguyén tii chlorine trong
phan t& it nhat 1a bang véi s6 nguyén tit hydrogen.

— Coéng dung cua pentachloro diphenyl hoa trong cao su:

Pentachlorodiphenyl khong cé tac dung hoa déo & cac hon hop
song. Ta c6 thé dung chat nay cho cao su thién nhién hay cao su
tong hop ma khong gay hai dén co ly tinh cda cao su luu hoa.
Trong cao su Nitrile, ta c¢6 thé dung chung véi phosphate
tricresyl hay phthalate butyl. Cac hon hop séng sé kha cing hon,
ngoai ra chung c6 loi 1a rat dinh, 6 dinh nhu keo ctia chung anh
huéng & khoang gitta 6 dinh cda héc in gb théng va nhua thong
collophane téng cuong cho hén hop song. Cac co 1y tinh thi kha
thuan loi (xem bang so sanh cac tinh chat cia cao su luu héa ma
cac loai chat hoa déo khac nhau co tac dung).
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Chat hoa déo nay duoc biét qua tén thuong mai:
PLASTIFIANT 2 BIS (Péechiney);
PHENOCHLOR DP 5 (Progil);

V.V...

IT1.4.3.2. Paraffin chloride:

Do 1a nhitng chat ¢ dang 1ong mau vang nhat ma d6 nhot ting theo
do chlorine hoa, hodc & dang dac khi do chlorine héa dat to1 70%.

Cac paraffin chloride déu tro d6i véi hoa chat. O nhiét do
thuong, chung bén, nhung ¢ trén 135°C ching phong thich acid
chlorine hydride; nhu vay ta can thém chat on dinh khi dung
chung. Chung cing tang cuong cho cao su luwu hoa tinh kho chay
béi vi khi bi dét chay, nhiét d6 ting cao, chung sé phong thich
goc CI* dap tat ngon lia; noéi chung tinh kho chay tang theo ham
lwong chlorine.

Nguoi ta dung cac chit nay chiu yéu la cho cao su Nitrile, buta—
diene-styrene va neoprene do tinh kho chay cia chung anh
huéng. Ngoai ra ching con giip dé dang gia cong ban dau cac
hén hop cao su noéi trén.

Nhing chat hoa déo nay duoc biét qua tén thuwong mai nhu:

CERECLOR (I1.C.I);

CHLOROWAX (Cty Diamond) sé 40, 50, 70 chi dinh ham
lwong chlorine;

CP (Hooker Electro Chem.)...
I11.4.3.3. Cac din xuét chlorine khac:

Do la tetrachloronaphthalene dugc biét qua tén thuong mai
AUBANITE C-90 (Péchiney) hay CLONALINE PF 90 (Progil),
ho#c hon hop penta va tetrachloronaphthalene duoc biét qua tén
thuwong mai AUBANITE 120 (Péchiney). Ching duoc dung nhu
chat hoa déo cao su, nhung ching thi kha khé (bay hoi). Tac dung
hoa déo cao su ciia ching c6 thé noi la trung binh va ching ting
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cuong cho cao su luu hoa cac co ly tinh kém hon co 1y tinh ma cia
pentachlorodiphenyl anh hudéng.

L5 CHAT HOA DEO CO THANH PHAN HOA HOC KHONG RO

Mot s6 chat hoa déo ma thanh phan hoéa hoc khong cong bo
cho ta biét duwoc hay cac nha san xuat gi bi mat, co tén thuong
mai nhu:

15,1 BUNATAK (Bunatak Chemical), gom cdc phim:

* BUNATAK SO 21: Chat 16ng mau nau nhat ¢6 mui dé chiu,
thoang. Ti trong d = 0,92. Dung cho cao su thién nhién cing nhu
cao su tong hop butadiene—styrene va neoprene véi tac dung hoa
déo va lam mém, cing nhu cai thién gia cong cao su. Lugng dung
ma nha sdn xuat Bunatak cho biét 1a tu 15% dén 30% trong
truong hop cao su butadiene-styrene.

* BUNATAK SO 90: Chat 1éng mau nau véi mui thoang, ti
trong 0,94, do nhét Saybolt ¢ 212°F (100°C) 1a 73sec. Day la chat
hoa déo va lam mém cao su thién nhién, cao su butadiene—sty—
rene va neoprene, giup giam dugc thoi gian hoa déo cao su va cai
thién d6 phan tan cia chat don. Chat nay khong lam dinh hén
hop vao may can hay truc can, tic la n6 co6 tinh tao tron. Lugng
dung 1a 10% cho cao su thién nhién, c6 thé dung dén 50% cho cao
su butadiene-styrene don khoi den.

* BUNATAK SO 210: Chat 1éng mau nau rat nhat, c6 mui
thoang dé chiu. Ti trong 0,966, d6 nhét Saybolt & 100°C la 85sec.
Co tac dung hoa déo va lam mém cao su nhuw Bunatak 21 va 90,
nhung dic biét dung cho cac hon hop khong co6 don khoéi carbon
den (dung cho hén hgp don véi chat don mau nhat). Luong dung
cho biét 1a 10 — 35%, tinh theo trong khéi cao su.

* BUNATAK AH: Chat long mau nhat, c6 ti trong 0,91 voi do
nhét Saybolt & 100°C 1a 61sec. Dung hoa déo va lam mém cao su
thién nhién, cao su tong hgp butadiene—styrene va cao su chloro-
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prene (neoprene) nhung dac biét dung cho vat dung cao su mau
twoi, mau nhat, luong dung cho biét 1a 10 - 20%.

* BUNATAK N: Chat long mau niu nhat mui thom. Ti trong
1,03, @0 nhét Saybolt & 100°F (38°C) 1a 86,13 sec. Dung chat hoa
déo va tao dinh cho cao su Nitrile (ciing dung dé tao dinh cho
Hypalon). Dung liéu tw 10 — 30%.

* BUNATAK U: Chat 16ng mau nau nhat, mui thodng dé chiu,
ti trong d = 0,987. D6 nhét Saybolt ¢ 100°C 1a 100sec. Dung hoa
déo va lam mém cao su thién nhién, cao su tong hgp butadiene—
styrene va neoprene, cai thién d6 phan tan cua cac chat don, dac
biét gitup cho can luyén dé dang, gii duoc 1y tinh cao cia cao su
lwu héa. Liéu dung 10 — 35% cho cao su butadiene—styrene, voi
Iuvu huynh 2 — 25%. Khong lam phai mau vat dung.

17152, BUNAWELD POLYMER 780 (Bunatak Chem.):

Chat léng 1énh mau nau nhat v6i mui thodng dé chiu khong
doc, ti trong d = 1,04. D6 nhét Saybolt ¢ 100°C 1a 495sec.

Dung lam chat hoa déo va lam mém cao su thién nhién va cao
su butadiene—styrene. Chat nay ciing téng cuong do dinh cho hén
hop song nhung khong lam dinh truc may can va giup git duge
cac ly tinh cao cia cao su luu hoa. Lugng dung cho ta biét 1a 20%
cho hon hop trang phét cia cao su butadiene-styrene, ti 10%
dén 20% cho vat dung x6p, néi va tit 5% dén 10% cho vat dung co6
co tinh tét. Co6 thé dung phoi hop véi cac chat hoa déo khac.

1.5. 8 BUNNATOL (Beacon Chemical Industries):

La chat co tac dung hoa déo va lam mém cao su thién nhién va cac
loai cao su tong hop. Co dudi dang chat 1ong 1énh va co hai pham

BUNNATOL G: mau nau nhat, tan dugc trong dau; d = 0,996.

BUNNATOL S: khong mau, tan dugc trong nudec.

7154 CAPELLA OIL 642 (Texaco):

La mot chat dau khéng doc, mau nhat, c6 mui dau héa nhung
thanh phan hoéa hoc khong duoc tiét 16 (ta co thé doan chat nay
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c6 nguon goc ttr dau mo), ti trong 0,92, d6 nhét Saybolt & 38°C
trén 150 sec, dung lam chat héa déo va lam mém cao su thién
nhién va cao su tong hop.

71 5.5. NILLREX (Malrex Chemical):

La chat thé 1éng c6 d6 nhét thap, mau nau nhat, khéng mui, ti
trong d = 0,83, c6 tac dung hoa déo va lam mém cao su thién
nhién va cao su téng hop. Gitip dé dang trong cong doan can
luyén va ép dun.

II1.56 POLY SPERSE AP-2 VA LC-20 (National Polychemical):

Chat long mau sam (AP-2) va mau nhat (LC-20), ti trong la 1.
Dung lam chat hoa déo cho cao su thién nhién va cao su tong
hgp nhung Poly Sperse AP-2 dac biét thich hgp véi cao su buta-
diene—styrene. Chung gitp dé dang nhéi tron chat don, khong
nhudém mau va phai mau vat dung, nhung pham AP-2 thi co tac
dung lam phai mau nhe.

I11.56.7. POLYMER PLASTICIL (Polymel):

Day la chat & trang thai bot mau nau nhat c6 mui dac biét,
khong ddc, ti trong d = 1,08; c6 tac dung hoa déo va lam mém cao
su thién nhién ciing nhu cao su téng hop, gitup dé dang nhéi trén
chat don ma dic biét la don véi chat sét kaolin voi luong cao.

Pham Polymer Plasticil NS d#c biét dung dugce cho hén hop
mau trang, mau tuoi, mau nhat v.v...

Bang tom tat va so sanh cac tinh chat cida cdc chat hoa déo
tang cuong cho hon hop cao su:

Ta xét t61 2 bang:

- BANG 1: So sanh cac dac tinh cda cac chat hoa déo khac
nhau ma ching truyén vao mét hon hop cin bén la cao su thién
nhién duogc don véoi 80% khoi den MPC.

- BANG 2: So sanh trong truong hop ctia hon hop cén ban la
cao su tong hop butadiene-styrene ciing duoc don véi 80% khoi
carbon den.
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Bang 1: So sanh cac dic tinh cta nhiéu loai chat hoa déo tang

cuong cho hon hgp can ban la cao su thién nhién dugc don véi

80% khoi MPC.
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Bang 2: So sanh cac dic tinh cta nhiéu loai chat hoa déo tang
cuong cho hon hop can ban la cao su butadiene-styrene duoc don
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B. CHAT XUC TIEN HOA DEO: PEPTI (PEPTISANT,; PEPTIZER)

T ndm 1936, mot s6 chat hoa déo cao su duwoc phan biét thanh
mot nhom khac biét véi chat hoa déo ma ta vita dé cap & muc
trén, goi la “chat pepti” hay “chat xuc tién hoa déo cao su”.

Chitc nang cdia nhiing chat nay von chi 1a thic ddy sy hoa déo
(hay nghién déo) cda cao su va tuyét déi ching khong lam bién
d6i co ly tinh cta cao su luu héa. Nhu vay ching c6 quan hé mat
thiét voi chat hoa déo béi tac dung sinh ra ¢ cao su, nhung tién
trinh lai hoan toan khac biét.

Co thé noi tac dung cia mot chat hoa déo (plastifiant, plasti—
cizer) sinh ra bdi mot tién trinh co hoc, con tac dung cia chat
pepti sinh ra béi mot tién trinh hoa hoc va véi lieu dung cuce nho.

I Céch tdc dung:

Khi cao su dugc nhéi ngudi, né sé bi phan hiy do cac chudi
polymer dut lia. Hién tuong dat chudi 1a do oxygen gin vao cac
chuéi hydrocarbon cao su lam ching phan thanh cac géc tu do.

Chat pepti tham gia xic tac oxygen gan vao chudi va do d6 no
thuc d4y su phan hiy chudi hydrocarbon cao su.

Il. Chitec ndng trong cao su:

Chat pepti c6 mot s6 chic nidng nhu sau:

1. V6i ham luong that thap, chat pepti giup giam duge thoi
gian nghién déo cao su, tiét kiém cong sudt tiéu thu (may nhoéi)
va mot phan khac lam gidm thoi gian ché tao cao su.

Dé gitp hiéu ro chitc nidng nay, ta so sanh thoi gian pepti hoa
va dién nang tiéu thu cia mot hon hop cin ban la cao su thién
nhién (t& xong khoi) khong co6 chat peptax (chat pepti), ma két
qua 1a biéu d6 sau:

Ghi chu:

— Duong biéu dién lién tuc 1a hon hop co6 chat pepti; duong
gian doan 1a hon hop khong co chat pepti.
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- Hinh (B) cho thiy dién n#ng tiéu thu khac biét cia hai hén
hop dé cing dat mot @6 déo mooney la 50.

(Ghi chi: — Tri s6 déo mooney cang thap thi hén hop cao su
cang déo mém).

A A

100 100

b6 déo Mooney
(&)
S

b6 déo Mooney
(&)
S

N
o

0 5 10 15 20 0 50 101;0

Thdi gian pepti héa (A) bién nang (B)

2. Chat pepti giup gidm dugc nhiét néong can thiét luc gia

cong; cao su cang déo, qua trinh nhoi tron sé thuc hién duoc &

nhiét d6 khéng can cao va nhu thé hén hop dang nhéi can it bi
nguy co “chin” sém (luu hoa sém).

v

3. Chat pepti hoa khong 1am bién d6i tinh chat cda cao su luu
hoa, trong luc chat hoa déo thuong lam bién d6i tinh chat cao su
it nhiéu.

4. Trong ché tao cao su tai sinh (regenerative rubber), chat
pepti giup giam duge thoi gian hoan tat.

5. Trong truong hop cda cac dung dich c6 d6 nhét bang nhau,
su hién dién cta chat pepti giup cho ty 1é chat dic cao hon, gia
thanh sé giam do lugng dung méi dung it di.

III. Céch ding:

Céac chat pepti duge cho vao cao su dudi dang hién hitu cia
ching ho#c duéi dang hén hop chi (mélange maitre) @ may nhoi.
Néu 1a may nhéi néi nhu 1a may Banbury, ta phai doi vai gidy

456 CAO SU THIEN NHIEN



sau khi cho cao su vao réi méi cho pepti vao; néu la may nhoéi 2
truc (may hé truc), ta dgi cao su bi can nghién cudén quanh truc
r6éi méi cho pepti vao.

Nhitng chat phu gia khéac (ché tao hon hop) chi dwoc cho vao
khi tién trinh hoa déo cao su da hoan tat, vi néi chung ching
lam cham hoic cdn tré tac dung cia chat pepti; vé phuong dién
nay luu huynh la chat dac biét co hiéu qua va chinh né giup ta
chinh d6 hoa déo nhu y muon (lvu huynh can tré tac dung).

Luong dung chat pepti luon luén thap. Trong cao su thién
nhién, luong dung tit 0,05% dén 0,1% la dd co tac dung. Trong
cao su tong hgp butadiene—styrene thi doi hoéi lugng dung cao
hon gap 1,5 1an dén 2 lan.

Nhiét do hoa déo cao su tuy thudce vao ban chat ctia chit pepti
va cda cao su. Trong cao su butadiene-styrene, mot nhiét dé6 qua
cao sé c6 khuynh huéng lam cing héon hop néu ham luwong cia
oxygen khong day du.

1V, Phsdn loai:

Ta chia chat thic day hoa déo pepti thanh 5 nhom gom bén
nhom héa hoc biét r6 va moét nhom ma thanh phan hoéa hoc
khong duwoc nha san xuit cong bo:

1. Nhom mercaptan phuong huong.

2. Nhom dan xuat cida imidazole.

3. Nhom hydrazin phuong huong.

4. Nhom dan xuat cda acid sulfonic.

5. Nhom chat c6 thanh phan khéng biét ro.

1V.1. Nhom Mercaptan phuwong huong:

B - naphthyl mercaptan: (2-Naphthalenethiol)

— Tén thuong mai:

RPA N°2 (E.I.Du Pont de Nemours va Cty) gom 33,33%
naphthalenthiol va 66,67% sap tro.
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VULCAMEL TBN (I.C.I): gbm 33% naphthalenthiol (B — naph—
thyl mercaptan) va 67% sap tro;

/

Dang phién mau Créeme nhat c6 mui dic biét, ty trong d = 0,92.
Can ton tri trong thung chita kin va dé & nhiét do thap. (RPA
N° 2) CHAT POC.

— Cong dung:

— Cong thuc:

— Ly tinh:

La chat pepti hoa duge ding cho cao su thién nhién va cao su
butadiene—styrene. Co6 tac dung ting tro luu hoa nhe cac hon hop
gia toc luu hoa v6i chat nhom thiazole hay thiuram. Khong anh
huéng t6i mau séc cda cao su luu hoa. Trong neoprene, no co tac
dung lam cham luu héa nhe. Cac chat co tac dung cén tré hiéu
qua cta no 1la luu huynh, khoi carbon den nhém mang va céac chat
xuc tién luu hoa.

— Luong dung cia RPA N°2 va Vulcamel TBN:

— Tu 0,15% dén 0,5% cho cao su thién nhién (nhoi néng thi
dung liéu thap, nhéi ngudi dung liéu cao).

- Tw 1% dén 4% cho cao su butadiene—styrene. GR — S, SBR
(tuy phdm: nhu SBR lanh, nguéi va den dung 4%).

(Luong dung trén la ap dung cho RPA N°2 va VULCAMEL co
67% sap tro.)

Xylyl mercaptan:

— Tén doc khac: Xylenethiol

— Tén thuong mai:

RPA N°3 (E.I. Du Pont de Nemours): c6 36,5% xylenethiol va
63,5% dau c6 nguon goc tir dau mo;
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PEPTISANT 3 (M.L.P.C.);...
— Cong thic:
SH

CH,
CH,

— Ly tinh:

RPA N°3: Dang chat 16ng mau hé phach, co mui dic biét, ti
trong d = 0,91. Ton tr& 6n dinh t6t néu chita trong thing kin va
dé ché mat. CHAT DOC.

- Cong dung:

Xylyl mercaptan hay xylenethiol 1a chat pepti hoa cho cao su
thién nhién, c6 tac dung ting tro luvu héa nhe cac hon hop cao su
duoc gia toc luu hoa véi cac chat xic tién nhom thiazole va
thiuram. N6 ciing duoc dung cho cao su tong hop butadiene—sty-—
rene thuong.

Tac dung thiic day héa déo ciia chat nay bi can béi luu huynh,
khoi carbon den, riéng oxide kém thi can nhe.

Luwong dung ciia RPA N°3 cho cao su thién nhién la tu 0,25%
dén 0,6% tiy theo hoa déo cao su v6i may nhoi hai truc hay may
nhoi néi va nhoi ngudi hay nong.

Ghi chii: RPA N°3 CONC: gom 71% xylenethiol va 29% dau co
nguon goc ti dau mo.

Mudi kém xylyl mercaptan:

— Tén thuong mai:

RPA N° (E.I. Du Pont de Nemours): Gom 50% muéi kém cia
xylyl mercaptan va 50% hydrocarbon tro.

- Cong thire:
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CHy CHy CHz CHj

e B

— Cong dung:

RPA N° 1a mot chat pepti hoa cda cao su butadiene—styrene
manh hon RPA N°3. N6 ¢6 tac dung giam kha cham téc do luwu hoa.

Trong lic f—naphthyl mercaptan va xylyl mercaptan la nhing
chat doc dung nguy hiém thi muéi kém cda xylyl mercaptan it
doc hon, st dung it nguy hiém hon, nhung ciing can nén tranh
chat nay tiép xuc véi da.

Phenyl mercaptan:

* Pentachlorothiophenol:

— Tén thuong mai:

RPA N% (E.I. Du Pont Nemours) gom 90% pentachloro-
thiophenol va 10% hydrocarbon tro;

RENACIT V (Bayer): gom pentachlorothiophenol va cac chat
phu gia khac:

— Cong thuc:
Cl Cl

Cl SH

Cl Cli

— Ly tinh:

RPA N%: Dang bot (khong boc bui) mau xam nhat, c6 mui ter—
pene thoang, ti trong d = 1,79. Khong doc khi dung & nhiing diéu
kién binh thuong.

RENACIT V: Dang bét mau xam, ti trong d = 1,5; tan duoc
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mot phan trong xang, benzene, chloroform va carbon tetrachlo—
ride. Khong tan trong nudc.

— Cong dung:

La chat pepti hoa cia cao su thién nhién va cac loai cao su
tong hop. N6 cling c6 tac dung hoa déo cao su butadiene—styrene
lanh nhung kho hoa déo hon cao su butadiene-styrene thuong.
Tac dung thuc ddy hoa déo cao su cia no bi cdn béi lwu huynh,
cac chat sulfide va tetrasulfide thiuram (chat gia toc luu hoa va
1a chat luu hoa).

DAy la chat pepti khong doc, khong gy anh huéng mui, khong
lam phai mau cing nhu khong anh huéng t6i toc do lwu hoa va su
ldo hoa cia cao su luu hoa (thuc ra chat nay c6 anh hudng t6i
mau sic cao su luu héa nhung khong dang ké).

RPA N% va RENACIT V hinh nhu la nhitng chat thuong mai
c6 tac dung pepti hoa cong hiéu nhat cho cao su Nitrile. Cac thuec
nghiém & may nhéi noéi Banbury mot 16 40 kg Perbunan c6 chia
2,5% chat pepti hoa, da cho két qua do déo Defo sau 20 phut hoa
déo ¢ 165°C nhu sau:

Chat pepti hoa thuwong mai: Do déo Defo
RENACIT V 1123
RPA N°3 1175
Peptone 22 1275
Khong c6 chat pepti 2450

Co6 thé noi trong cao su Perbunan, RENACIT V va RPA N%
hay pentachlorothiophenol ting trg nhe lic khéi dau luu hoa céc
hon hgp duge gia toc luwu hoa voi benzothiazole. Trong Buna, tac
dong nay chi ro & nhiét d6 trén 130°C. Nguoec lai, trong cac hén
hop duge thic ddy luu hoa véi chat nhom thiuram dung khéng c6
luu huynh, ching lai lam cham lvu hoa.

* Mudi kém cla pentachlorothiophenol:

— Tén thuong mai:
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ENDOR (E.I. Du Pont de Nemours);
RENACIT IV (Bayer);...

— Cong thuc:
Cl Cl Cl Cl
Cl S—Zn— S Cl
Cl Cl Cl Cl
— Ly tinh:

ENDOR: Bt mau xanh luc hoi xam, khong mui, khong doc. Ti
trong d = 2,39. Ton tri 6n dinh tot.

RENACIT IV: Bot mau trang xam, khéng mui, khong doc. Ti
trong d = 2,33. Nong chay ¢ 340°C va bi phan tich. Khong tan
trong cac dung moéi va nude. Ton tri 6n dinh tot.

— Cong dung:

La chat pepti hoa dung cho cao su thién nhién va cao su tong
hop butadiene—styrene. Nguoi ta cho biét ENDOR c¢o6 hiéu qua
manh hon RPA N3 trong cao su thién nhién; trong cao su buta-
diene—styrene giau dau, hoat tinh cia ENDOR va RENACIT IV
thi bang nhau.

Chat pepti nay tac dung thic day hoa déo bi cdn béi luu
huynh va cac chat thic day luu hoa; khéi carbon den thi khong
co tac dung nay hodc co6 tac dung can nhe.

Liéu dung trong cao su thién nhién 1a tit 0,1 - 0,4% (ENDOR);
liéu dung ENDOR trong cao su butadiene—styrene la 1 — 4%.

* Benzamidothiophenate kém:

— Tén thuong mai:

PEPTONE 65 (American Cyanamid);

— Cong dung:
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La chat pepti hoa khong doc nhung cing nén can than luc si
dung. Co6 thé két luan 1a nhiing chat pepti hoa vira ké trén nhu
B-naphthyl mercaptan, xylyl mercaptan v.v... biéu hién hoat tinh
tot nhat 1a & khoang tir 120 — 180°C, trong lic PEPTONE 65 thé
hién d#c tinh qua hoat tinh cia n6 ¢ nhiét do thap, tic la no da
co tac dung ¢ 65°C.

* Disulfur 0,0'-dibenzamido diphenyl:

— Tén doc khac: Di—o-benzamidophenyl disulfide

— Tén thuong mai: PEPTONE 22 PLASTICIZER (Hay PEP-
TONE 22) (American Cyanamid);...

— Cong thuc:

@) @)

| |
oty +lo

— Ly tinh: (Peptone 22)

Dang bot mau vang nhat, khong mui, khong doc. Bén, ti trong
d = 1,40. Nong chay 136 — 143°C.

— Cong dung:

La chat pepti hoa cia cao su thién nhién, cao su butadiene-
styrene, cao su Nitrile va neoprene. Chit nay c6 tac dung hoa
déo cao su ¢ trén 115°C (240°F), khong nhuém mau vao cao su
thién nhién va cao su butadiene—styrene.

Tac dung hoa déo cao su cia no bi ngan can béi luu huynh,
khoi carbon den va da s6 chat xuc tién luu hoa. N6 khong ¢6 anh
huéng t6i toc do luwu hoa.

Peptone 22 va Peptone 65 déu la nhimg chat khong doc nhung
cling nén can than ldc si dung.
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Liéu dung Peptone 22 trong cao su thién nhién ti 0,05 - 0,5%
va trong cao su butadiene-styrene la 0,5 — 3%.

* Mercaptobenzothiazole MBT

(xem chuong Chat gia toc luu hoa)

— Cong dung:

Khi nhoi déo duy nhat v6i cao su thién nhién, MBT la chat
pepti hoa duoc nguoi ta ching minh la c6 tac dung manh hon
Peptone 22, dic biét khi phéi hgp véi DPG (diphenylguanidine).
(MBT 1a chat pepti hoa cao su thién nhién).

Cac dan xuat cia MBT nhu muoéi kém MBT, disulfide
benzothiazole (MBTS) ciing c6 kha néang la pepti hoa cao su thién
nhién, nhung chung c6 tac dung kém néi bat hon MBT.

— Trong hén hop cao su luu hoa (cao su thién nhién va cac chat
phu gia, chat don...) MBT 14 chat xuc tién luu hoa tang cudng cac
tinh chat co hoc t6t cho cao su luu hoa.

IV.2. Nhom dédn xuit imidazole:

Trong nhom nay ta dé cap t6i Dimethylimidazole:
Dimethylimidazole

— Tén thuong mai:

PLASTOR EG 33 (Cty khao ctu va ing dung ky nghé hoa hoc

xit Languedoc); thanh phan héa hoc 1la dung dich c6 33%
dimethylimidazole;

— Cong thuc:

AN
|c|;H—N//CH

— Cong dung: Cing nhu Peptone 22, Plastor EG-33 la chat
pepti hoa co tac dung & cac nhiét do thap, hoat tinh cida né duoe
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biéu thi & khodng tit 45 — 135°C. Day la chat pepti hoa cda cac cao
su thién nhién ma thaoi.

1V.3. Nhom Hydrazine phuong huwong: Phenylhydrazine

Trong nhom nay ta dé cap toi stearate phenyl hydrazine.

Stearate phenyl hydrazine:

— Tén thuong mai:

PEPTAX (Cty trich ly va téng hgp hoa httu co): thanh phan
hoéa hoc la stearate phenylhydrazine dan xuAt.

— Cong thuc:

CH-NH-NH-CO-C_H_

— Cong dung:

Peptax cing la mot chat pepti hoa cao su co tac dung & cac
nhiét do thap. Hoat tinh cdia no tét nhat gita 60°C va 100°C.

Trai han véi da s6 chat nhom phenylhydrazine, stearate phe—
nylhydrazine c6 uu diém la khong c6 doc tinh.

IV.4. Nhom dén xust tw acid sulfonic

Trong nhom nay ta dé cap toi hai chat co tén thuong mai nhu sau:

- BONDOGENE (R.T. Vanderbilt): thanh phan hoa hoc 14 mot
hon hgp acid sulfonic ¢6 phan tt khéi 16n v6i mot rugu
hydrophole c6 phan ti khoi 16n.

— ANCAPLAS OB (Anchor Chem.): thanh phan la mét hon hop
cia cac dan xu4t sulfonic hoa dau mo.

Cong dung cia BONDOGENE va ANCAPLAS OB:

Hai chat ké trén d#c biét nén dung cho cac dung dich cin ban
la cao su thién nhién hay cao su butadiene-styrene. Ching ciing
co tac dung pepti hoa cho cao su kho.

IV.5. Nhom chit co thinh phin hoa hoc khéng ro:

PEPTIZER P-12 (Cty Americhem):
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— Ly tinh:

Bot mau trang, ton tri 6n dinh rat tét, ti trong d = 1,12.

— Cong dung:

La chat pepti hoa cho cao su chloroprene (neoprene G). Chat
nay khong lam cham lwu héa hén hop neoprene, do @ can nén
cho thém mot chat lam mudn luu hoa dé tranh hén hop bi “chét”
luc gia cong.

Liéu dung cho biét 1a t& 0,5 — 3% tinh theo trong khoi
neoprene G.

PEPTIZER W-9 (Cty Americhem):

— Ly tinh:

Bo6t mau vang, ton tri 6n dinh rat tét, tuong d6i khong doc
khi dung ¢ nhiét d6 thap. Ti trong d = 1,38.

— Cong dung:

La chat pepti hoa cho neoprene loai W, c6 thé dung phéi hop
v6i neoprene Peptizer P-12. Lugng dung cho biét 1a 3/4 chat nay
dung phéi hop véi 1/2 Peptizer P-12.

PEPTIZER H-20

— Ly tinh:

Phién mau nau da. Tuong d6i khong doc ¢ nhiét do thap. Ti
trong d = 1,37.

— Cong dung:

La chat pepti hoa cho hypalon (polyethylene bién tinh) véi
lugng dung cho biét 1a tw 0,5 — 3% tinh theo trong khaoi hypalon.

PEPTIZER (Crowley Hydrocarbon Chemicals):

— Ly tinh:

Chat 16ng 1énh sam mau, khong doc. Ti trong d = 1,08.
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— Cong dung:

Chat pepti hoa cho cao su thién nhién va cac loai cao su tong
hop. Luong dung cho biét 1a 0,15 — 3% (can gidm liéu chat dau hoa
déo khac).

Ghi chu:

Co6 hai chat xuc tién luu hoa dung duge nhw 1a chat pepti hoa
cua neoprene:

1. Pentamethylene dithiocarbamate piperidine: Chat xuc tién
trung tinh ACCELERATOR 552 cda E.I. Du Pont de Nemours,
(xem Chuong chat gia toc luu hoa).

2. Diorthotolylguanidine.
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